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Diese Arbeit entstand im Rahmen des Graduiertenkollegs GRK 549 Azentrische Kristalle.
Der Wissensstand auf dem Gebiet der Wechselwirkung kristalliner Materie mit Licht ist
seit dem vorletzten Jahrhundert u.a. durch die Arbeiten von Young und Fresnel weit
vorangeschritten und fand in Maxwells elektromagnetischer Lichttheorie eine klassische
Vollendung. Davon ausgehend wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts der Einfluß elek-
trischer Felder auf die Lichtfortpflanzung in verschiedenen Medien untersucht. Bereits
Kerr zeigte 1875, daß Flu¨ssigkeiten im elektrischen Feld doppelbrechend werden, was
auf dem nach ihm benannten quadratischen elektrooptischen Effekt zuru¨ckzufu¨hren ist.
Die Erkla¨rung der 1883 gefundenen A¨nderung der Doppelbrechung von Quarz-Kristallen
im elektrischen Feld bildete zuna¨chst der bereits 1881 von den Bru¨dern Curie entdeckte
(inverse) piezoelektrische Effekt, welcher die Deformation eines Kristalls im elektrischen
Feld charakterisiert (lineare Elektrostriktion). 1893 wies Pockels allerdings nach, daß die
Hauptursache ein anderer, neuer Effekt ist, der lineare elektrooptische, spa¨ter nach ihm
benannte Pockels-Effekt.
Wurden die unter dem Begriff Elektrooptik zusammengefaßten Pha¨nomene in den Jah-
ren nach ihrer Entdeckung ein eher theoretisches Interesse entgegengebracht, erschlossen
sich u.a. mit der Erfindung des Lasers Anfang der 1960iger Jahre neue Mo¨glichkeiten
diese Effekte auszunutzen. Seitdem findet der elektrooptische Effekt z.B. Anwendung in
sogenannten Pockelszellen fu¨r eine gezielte Modifikation der Phase, Amplitude und des
Polarisationszustandes einer Lichtwelle. Die Suche nach neuen elektrooptischen Mate-
rialien bildet gemeinsam mit der Suche nach geeigneten Kristallen fu¨r die Holographie
und fu¨r die Frequenzkonversion des Laserlichtes mittels NLO-Effekte ein wichtiges Feld
der modernen Materialwissenschaften. Auch wenn heute fu¨r viele optische Anwendun-
gen geeignete Kristallarten zur Verfu¨gung stehen, werden viele Wu¨nsche des Anwenders
mit den vorhandenen Kristallen nicht befriedigt. So basieren elektrooptische Bauelemen-
te in den allermeisten Fa¨llen auf wenige, ha¨ufig verwendetete Kristallarten, die nur fu¨r
spezielle Anwendungen optimal sind. Fu¨r die Einstufung einer neuen Kristallart als opti-
sches Material ist eine entsprechende Charakterisierung unerla¨ßlich. Eine Basis bildet eine
mo¨glichst genaue Kenntnis der linearen Optik, d.h. der Brechwerte und ihrer Dispersion
sowie des Absorptionsspektrums, neben der Kenntnis des vollsta¨ndigen Tensors des elek-
trooptischen Effektes fu¨r elektrooptische Materialien oder des SHG-Tensors in Hinblick auf
Frequenzkonvertoren. Aber auch eine Reihe von anderen Eigenschaften, wie die Tempera-
turabha¨ngigkeit der Brechwerte, der piezoelektrische Effekt, die Temperaturabha¨ngigkeit
der elektrooptischen Konstanten mu¨ssen in Abha¨ngigkeit von der jeweiligen Fragestellung
mit ausreichender Genauigkeit untersucht und bekannt sein. So erlaubt eine geeignete
Temperaturabha¨ngigkeit der Brechwerte eine gezielte Einstellung von Phasenanpassungs-
bedingungen von NLO-Prozessen. Die vollsta¨ndige Kenntnis des piezoelektrischen Effektes
ist fu¨r den Einsatz azentrischer Kristalle als elektrooptische Bauelemente unerla¨ßlich.
Diese Arbeit gliedert sich in fu¨nf Teilbereiche.
Zuna¨chst werden die theoretischen Grundlagen vermittelt und theoretische Modelle zur
Piezoelektrizita¨t und Elektrooptik vorgestellt.
Der zweite Teilbereich dieser Arbeit bescha¨ftigt sich mit dem temperaturabha¨ngigen Ver-
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halten von Brechwerten. Es werden Meßverfahren und -ergebnisse von Substanzen aus der
Familie der Borate vorgestellt sowie die Konsequenzen fu¨r Richtungen, in denen phasen-
angepaßte nichtlineare optische Prozesse realisierbar sind, diskutiert.
Der dritte Teilbereich bescha¨ftigt sich mit dem Gebiet der Piezoelektrizita¨t. Ein Ziel die-
ser Arbeit war es, neben der Bestimmung des piezoelektrischen Tensors von bisher z.T.
unbekannten Substanzen, eine weiterentwickelte Meßapparatur aufzubauen, die eine rou-
tinema¨ßige und pra¨zise Bestimmung des piezoelektrischen Tensors ermo¨glicht. Der allge-





Der vierte Teilbereich bescha¨ftigt sich mit dem Gebiet der Elektrooptik. Es werden u.a.
die Meßergebnisse von BiB3O6 vorgestellt und diskutiert.
Im letzten Teilbereich werden die Ergebnisse der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nde-
rung, Piezoelektrik und Elektrooptik von Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2
vorgestellt sowie Ru¨ckschlu¨sse, die bzgl. des temperaturabha¨ngigen Phasenu¨bergangs ge-
wonnen werden ko¨nnen.
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2 Theoretische Grundlagen
In dieser Arbeit werden hauptsa¨chlich Pha¨nomene untersucht, die auf der Wechselwir-
kung von Licht mit Materie, insbesondere mit Kristallen beruhen. Daher sollen in diesem
Kapitel die grundlegenden physikalischen Zusammenha¨nge erla¨utert werden. Detaillierte
Beschreibungen finden sich z.B. in [1], [2], [3], [4], [5] und [6]. Den einfachsten Einstieg
bietet eine pha¨nomenologische Betrachtung, da hier ausschließlich die Einwirkung (in-
duzierende Gro¨ße) auf den Kristall und die Reaktion des Kristalls auf diese Einwirkung
(induzierte Gro¨ße) betrachtet werden.
2.1 Kristalloptik
Eine Liste der im folgenden verwendeten Symbole befinden sich im Anhang. Es gilt die
Einsteinsche Summenkonvention.
Die elektromagnetischen Vorga¨nge der Lichtausbreitung gehorchen den Grundgleichun-
gen der Elektrodynamik. In absorptionsfreien, unmagnetischen und ungeladenen dielek-
trischen Medien nehmen die Maxwellschen Gleichungen folgende Gestalt an:




(c) div ~H = 0 (d) rot ~E = − ∂
∂t
~B (2.1)
( ~D: dielektrische Verschiebung, ~H: magnetische Feldsta¨rke, ~E: elektrische Feldsta¨rke, ~B:
magnetische Flußdichte). Die optischen Eigenschaften eines optisch nicht aktiven Kristalls
werden durch die Materialgleichungen
~D =  ~E = 0
r ~E = 0 ~E + ~P (2.2)
~B = µ ~H = µ0µ
r ~H = µ0 ~H + ~M (2.3)
beschrieben. (0: elektrische Feldkonstante, µ0: magnetische Feldkonstante, [
r
ij]: relativer
Dielektrizita¨tstensor, [µrij]: relativer Magnetisierungstensor).
Betrachtet man die experimentelle Situation der Ausbreitung einer monochromatischen,
ebenen Welle in einem Kristall mit
~E, ~D, ~H = ( ~E0, ~D0, ~H0) exp [i(~k~r − ωt)] (2.4)
so folgt aus den Maxwellschen Gleichungen (2.1):
(e) ~D · ~g = 0 (f) ~D = −n
c
(~g × ~H)
(g) ~H · ~g = 0 (h) µ0 ~H = n
c
(~g × ~E) (2.5)
Hierbei ist ~k = (ω ·n/c)~g der Wellenvektor, wobei ~g = ~k/|~k| der zugeho¨rige Einheitsvektor
in Ausbreitungsrichtung des Wellenvektors ist. Das Verha¨ltnis c/v von Lichtgeschwindig-
keit c im Vakuum und Ausbreitungsgeschwindigkeit v im Medium wird als Brechzahl n
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definiert.
Einsetzen der Maxwellrelation (h) in (f) unter der Beru¨cksichtigung der Rechenregel





~E − ~g(~g · ~E)
]
(2.6)
bzw. Einsetzen der Materialgleichung (2.2) liefert im Hauptsystem des dielektrischen Ten-
sors (=optisches Hauptachsensystem) {~e 0i }
D0i =
g0i (~g
0 · ~E 0)
1/0ii − c2µ0/n2
(2.7)
Mit Hilfe der Relation (2.5 (e)) und der Beziehung v0i =
√
1/(0iiµ0) fu¨r die Hauptge-













2 − 1/n2 = 0 (2.8)
wobei n0i = c/v
0
i als Hauptbrechwerte bezeichnet werden. Es handelt sich um eine quadra-
tische Gleichung fu¨r n2. Ihre Lo¨sung liefert im allgemeinen fu¨r eine beliebige Wellennorma-
lenrichtung ~g zwei unterschiedliche Brechwerte nI und nII . Die zugeho¨rigen dielektrischen
Verschiebungsvektoren ~DI und ~DII stehen senkrecht zueinander ( ~DI · ~DII = 0).
Im Hinblick auf eine geometrische Interpretation der optischen Eigenschaften lassen sich
zwei Tensorfla¨chen definieren, indem man die Beziehung zwischen ~D und ~E (2.2) bzw.







in die Gleichung fu¨r die konstante elektrische Energiedichte Wel = ~E · ~D/2 einsetzt. Die
Normierung der elektrischen Energiedichte (Wel = const := 1 [A
2sec2/m4]) liefert die
Ellipsoidgleichungen
rijxixj = 1 bzw. aijxixj = 1 (2.10)
wobei erstere das sogenannte Fresnelsche Ellipsoid beschreibt, letztere die Indikatrix oder
auch das Indexellipsoid (Abb. 1). Hierbei ist der Polarisationstensor durch [aij] bezeichnet.
Beim Fresnelschen Ellipsoid im optischen Hauptachsensystem {~e 0i } betra¨gt die La¨nge der
jeweiligen Halbachse
√
1/r0ij und entspricht den Hauptgeschwindigkeiten der Lichtwelle.
Die La¨nge der jeweiligen Halbachse der Indikatrix entspricht den Hauptbrechwerten n0i .






Fu¨r eine Lichtwelle beliebiger Inzidenz la¨ßt sich eine, senkrecht zum Wellennormalenvek-
tor ~k stehende Ebene konstruieren, die durch den Mittelpunkt der Indikatrix geht und die
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sogenannte Schnittellipse herausschneidet (Abb.1). Die Lage der Halbachsen der Schnitt-
ellipse liefert die zueinander senkrechten Schwingungsrichtungen (entsprechend den Vek-
toren ~DI bzw. ~DII) der beiden linear polarisierten Teilwellen. Ihre Betra¨ge entprechen
den Brechwerten n∗I,II im System {~e ∗i } der Schnittellipse. Bei bekannter Orientierung der
Schnittellipse lassen sich die zugeho¨rigen Brechwerte n∗I,II u¨ber eine Transformation des







































Abbildung 1: Indikatrix im optischen Hauptachsensystem (links); Schnittellipse der Indi-
katrix fu¨r Wellennormalenrichtung ~k (rechts).
Die Symmetrie des Polarisationstensors [aij] gehorcht dem Neumannschen Prinzip und
ist von der Symmetrie des konkreten Kristalls abha¨ngig. Fu¨r die wirteligen Punktgrup-
pen (trigonal-rhomboedrisches, tetragonales und hexagonales System) spezialisiert sich
die Indikatrix zu einem Rotationsellipsoid mit der ~a3-Achse (|| 3, 4, 6, 3, 4, 6) als Rotati-
onsachse. Im optisch isotropen kubischen Kristallsystem entartet sie zu einer Kugel.
Im Experiment ist die Kenntnis des Polarisationszustandes (beschrieben durch die Bahn
des ~D-Vektors) der Lichtwelle vor und nach dem Verlassen des Kristalls von essentiel-
ler Bedeutung. Ausgehend von einem komplexen Ansatz fu¨r eine einfach harmonische
Vektorwelle kommt man, bei exklusiver Betrachtung der Realteile der Komponenten und
festgelegter Fortpflanzungsrichtung parallel ~ez, zu folgender Darstellung fu¨r eine transver-
sale elektromagnetische Welle:
x = a sinωt (2.12)
y = b sin(ωt− ϕ) (2.13)
Hierbei stehen a bzw. b fu¨r die jeweiligen Amplituden, ϕ fu¨r die Phasenkonstante, wa¨hrend
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t den variablen Teil der Phase darstellt. Durch Elimnation von t gelangt man nach einigen








cosϕ− sin2 ϕ = 0 (2.14)
welcher von der Form Ax2+2Bxy+Cy2+F = 0 ist und somit einen Kegelschnitt darstellt.
Abgesehen von dem Fall ϕ = 2kpi (k ∈ N0), bei dem die Gleichung linear wird, ist die
Diskriminate AC −B2 > 0. Somit handelt es sich um eine Ellipse, die in einem Rechteck
von der Seitenla¨nge 2a parallel der X- und 2b parallel der Y -Achse eingeschrieben ist
(Abb. 2). Bei einer Betrachtung der Schwingungszusta¨nde fu¨r verschiedene Zeitmomente
la¨ßt sich erkennen, daß fu¨r eine Phasendifferenz von pi/2 die Ellipse im Uhrzeigersinn (linke
Ellipse) durchlaufen wird, fu¨r 3pi/2 entgegengesetzt (rechte Ellipse), was entsprechend
fu¨r die Vielfachen dieser Phasendifferenzen gilt. Fu¨r Phasendifferenzen zwischen diesen
Spezialfa¨llen treten linke oder rechte Ellipsen unterschiedlicher Lage und Gestalt auf,




















Abbildung 2: Schwingungsbahn einer allgemein elliptisch polarisierten, durch Azimuth ψ
und Elliptizita¨t b1/a1 charakterisierten Lichtwelle.
Aus Abb. 2 lassen sich die geometrischen Beziehungen
tan θ = b/a (2.15)
a2 + b2 = a21 + b
2
1
tan 2ψ = tan 2θ cosϕ
sin 2ϑ = ± sin 2θ sinϕ
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ableiten, aus denen sich Lage und La¨nge der Achsen der Schwingungsellipse fu¨r gegebene
Amplituden und Phasendifferenz berechnen lassen.
Beim Durchgang von linear polarisierten Licht durch den Kristall ha¨ngt der Polarisa-
tionszustand der (durch Interferenz der beiden Teilwellen erhaltene) Welle nach dem
Austritt von der Gestalt der zugeho¨rigen Schnittellipse ab und wird im allgemeinen ellip-
tisch polarisiert sein. Eine doppelbrechende Kristallplatte verursacht eine Phasendifferenz
ϕ = 2pid(n∗II − n∗I)/λ bzw. einen Gangunterschied Γ = d(n∗II − n∗I), wobei d die Dicke der
Kristallplatte darstellt.
pj 2,0= 2/0 pj << 2/pj =  pjp <<2/
pj =  2/3pjp << 2/3pj = pjp 22/3 <<
 
Abbildung 3: Zusammensetzung zweier sich senkrecht zur Bildebene auf den Beschauer zu
fortpflanzender Wellen mit senkrecht zueinander stehenden Schwingungsebenen bei Anre-
gung beider Schwingungsrichtungen ~DI und ~DII mit gleicher Amplitude fu¨r verschiedene
Phasendifferenzen ϕ.
In der Praxis ist die Einstrahlung einer linear unter 45◦ bezu¨glich den Hauptachsen der
Schnittellipse polarisierten Welle von Bedeutung, da die Amplituden gleich sind und
die resultierende Schwingungsrichtung in einem Quadrat der Seitenla¨nge 2a, parallel zu
den Hauptachsen der Schnittellipse, eingeschrieben ist (Abb. 3). Praktisch ist also je-
der gewu¨nschte Polarisationszustand mittels einer Kristallplatte mit geeigneter Doppel-
brechung u¨ber eine Entstellung der Phasendifferenz (durch Variation der Plattendicke)
produzierbar.
2.2 Piezoelektrischer Effekt
Die A¨nderung der elektrischen Polarisation ~P in azentrischen Kristallen als Folge einer
mechanischen Spannung σjk la¨ßt sich in Form einer Reihe entwickeln:
∆Pi = dijkσjk + dijklmσjkσlm + ... (2.16)
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Bei nicht zu großen mechanischen Spannungen ko¨nnen die Glieder ho¨herer Ordnung ver-
nachla¨ssigt werden, so daß die Betrachtung des linearen piezoelektrischen Effekts [dijk]
genu¨gt. Der lineare piezoelektrische Effekt tritt nur in azentrischen Kristallen (mit Aus-
nahme der PSG 432) auf und a¨ußert sich in der Ausbildung einer meßbaren elektrischen
Ladung auf Kristalloberfla¨chen. Aufgrund der Symmetrie des mechanischen Spannungs-
tensors [σij] gilt dijk = dikj.
Der piezoelektrische e-Tensor [eijk] beschreibt die Verknu¨pfung des Polarisationstensors
[Pi] mit dem Deformationstensor [εij]:
∆Pi = eijkεjk (2.17)
Auch hier bedingt die Symmetrie des Deformationstensors [εij] die Symmetrie von [eijk].
Es gilt eijk = eikj. Die Umrechnung der piezoelektrischen Koeffizienten in die entspre-
chenden Konstanten folgt direkt aus dem Hook´schen Gesetz in tensorieller Form.
Aus
εij = sijklσkl bzw. σij = cijklεkl (2.18)
folgt
eijk = dilmclmjk (2.19)
dijk = eilmslmjk (2.20)
wobei cijkl die Komponenten des elastischen c-Tensors und sijkl die Komponenten des
elastischen s-Tensors sind.
Umgekehrt kann aber auch eine durch ein a¨ußeres elektrisches Feld ~E induzierte (A¨nde-
rung der) Polarisation im Kristall zu einer mechanischen Deformation εjk fu¨hren:
εjk = dijkEi (2.21)
Diese spezielle experimentelle Situation wird auch als linearer elektrostriktiver Effekt be-
zeichnet.
2.3 Elektrooptischer Effekt
Die Beeinflussung der Brechwerte bzw. des Polarisationstensors eines Mediums durch ein
elektrisches Feld wird unter dem Begriff Elektrooptik zusammengefaßt.
Die Beschreibung des elektrooptischen Effekts durch Gleichung (2.22) ist die Gebra¨uch-
lichste. Wird an einem Kristall ein a¨ußeres elektrisches Feld ~E angelegt, so a¨ndert sich
dessen Polarisationstensor [aij]. Der erste Term beschreibt hierbei den linearen elektroop-
tischen Effekt, der nach seinem Entdecker benannt ist (Pockels, 1893). Der Pockels-Effekt
tritt nur in azentrischen Kristallen (mit Ausnahme der PSG 432) auf. Der quadratische
elektrooptische Effekt (auch Kerr-Effekt genannt) ist zwar in allen Substanzen wirksam,
kann aber aufgrund seiner Gro¨ßenordnung gegenu¨ber dem Pockels-Effekt in azentrischen
Kristallen bei gema¨ßigten Feldsta¨rken (< 1000 V/cm) vernachla¨ssigt werden.
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Formulierungen, wie Gleichung (2.23), in welchen die A¨nderung des Polarisationstensors
durch den Einfluß der elektrischen Polarisation ~P (durch das a¨ußere elektrische Feld in-
duziert) beschrieben werden, sind a¨quivalent
∆aij = rijkEk +RijklEkEl + ... (2.22)
∆aij = mijkPk +MijklPkPl + ... (2.23)
wobei rijk = rjik die elektrooptischen und mijk = mjik die polarisationsoptischen Kon-
stanten beschreiben. Dabei gilt
rijk = 0(
r





wobei es sich bei δlk um das Kronecker-Symbol (δlk := 1 fu¨r l = k, =0 fu¨r l 6= k) handelt,
wa¨hrend [ξlk](= [χ
−1
lk ]) den reziproken dielektrischen Suszeptibilita¨tstensor darstellt. Die
Berechnung der polarisationsoptischen Konstanten mijk erfordert die Kenntnis des rela-
tiven Dielektrizita¨tstensors [rij], welcher das dielektrische Verhalten des Materials cha-
rakterisiert, indem er die dielektrische Verschiebung mit dem elektrischen Feld verbindet
(2.2). Dielektrische Eigenschaften lassen sich ebenso mittels der induzierten Polarisation
~P sowie des dielektrischen Suszeptibilita¨tstensors [ξij] beschreiben:
Pi = 0χijEj mit χij = 
r
ij − δij (2.26)
Aus experimenteller Sicht sind die thermodynamischen Randbedingungen, welchen ein
Kristall unterliegt, zu beru¨cksichtigen. Die mechanische Spannung σkl bzw. die mechani-
sche Deformation mn beeinflussen die A¨nderung des Polarisationstensors zusa¨tzlich und
mu¨ssen in Gleichung (2.22) hinzugezogen werden. Dies wird mit dem piezooptischen [qijkl]











Konstantgehaltene Gro¨ßen sind durch hochgestellte Indizies angedeutet. Der Deforma-
tionstensor [εmn] kann mit Hilfe der elastischen und der piezoelektrischen Koeffizienten






In (2.28) eingesetzt, liefert ein Koeffizientenvergleich mit (2.27) der unabha¨ngigen Varia-
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Hierbei ist [rεijk] der elektrooptische Tensor bei konstanter Deformation ε (der Kristall
ist mechanisch geklemmt), der auch als prima¨rer (eigentlicher) elektrooptischer Effekt
bezeichet wird. Der zweite Term beschreibt die Verknu¨pfung des elastooptischen Effekts
pEijmn mit dem (inversen) piezoelektrischen Tensor dkmn (εmn = dkmnEk), welcher den
durch mechanische Deformation bedingten Anteil am Gesamteffekt beinhaltet. Aufgrund
der schwierigen experimentellen Randbedingung die Deformation ε konstant zu halten,
werden in der Praxis die Experimente bei konstanter mechanischer Spannung durchgefu¨hrt























































 Frequenz von E in Hz 
Abbildung 4: Prinzipielle Frequenzabha¨ngigkeit der Pockels-Konstanten.
Prinzipiell lassen sich direkte Messungen des prima¨ren elektrooptischen Effektes rεijk da-
durch erreichen, daß man Frequenzen des elektrischen Feldes oberhalb der mechanischen
Resonanzen (> 108 Hz) wa¨hlt (Abb. 4), bei denen die Deformation des Kristalls dem Feld
nicht mehr folgen kann und somit der piezoelektrische Beitrag in (2.30) wegfa¨llt. Im Fre-
quenzbereich zwischen 108 Hz und 1012 Hz setzt sich rεijk aus einem ionischen Anteil r
ion
ijk ,
resultierend aus den A¨nderungen von Bindungsla¨ngen und -richtungen, und einem elek-
tronischen Anteil reijk, welcher auf einer Verschiebung von an den Bindungen beteiligten






Oberhalb von 1013 Hz (optischer Frequenzbereich) dominiert alleine der elektronische
Anteil. Dieser ist im Rahmen der nichtlinearen Optik mit dem Tensor [dSHGijk ] zur Quan-
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Zwischen diesen Abschnitten, die durch eine weitgehende Frequenzunabha¨ngigkeit der
einzelnen Teilbereiche charakterisiert sind, liegen noch die Resonanzbereiche. Zwischen
106 Hz und 108 Hz liegt der Bereich der akustischen Moden, welcher unter anderem auch
von den Pra¨paratabmessungen bestimmt wird. Zwischen 1012 und 1013 Hz liegt der Bereich
der Anregung von optischen Moden, oberhalb 1015 Hz kommt es zur Absorption durch
elektronische Anregungen.
2.4 Temperaturabha¨ngigkeiten
Die in den vorherigen Abschnitten betrachteten Tensorkomponenten sind temperatur-
abha¨ngig. Besonders drastische A¨nderungen ko¨nnen bei Meßgro¨ßen auftreten, wenn der
Kristall bei Temperatura¨nderungen eine strukturelle Phasenumwandlung erfa¨hrt. Die
thermischen La¨ngena¨nderungen, die bei der Durchstrahlungsla¨nge L
′
i und beim Abstand
der Elektroden L
′
k zu beru¨cksichtigen sind, werden mit Hilfe des Tensors der linearen
thermischen Ausdehnung [αij] beschrieben.
2.4.1 Thermische Ausdehnung
Der Tensor [αij] der thermischen Ausdehnung ist u¨ber den Deformationstensor [εij] defi-
niert: εij = αij∆T . In hinreichender Na¨herung entwickelt, ergibt sich im Pra¨paratesystem
{~e ′i } mit ε′ii = 4L′i/L′i fu¨r den longitudinalen Effekt:
L
′






ii(T − T0) + β
′
ii(T − T0)2 + ...
)
(2.34)
wobei T0 als Bezugstemperatur u¨blicherweise der Raumtemperatur (293 K) entspricht.
Die lineare Na¨herung erweist sich im allgemeinen (außerhalb von Phasenumwandlungen)
als ausreichend. Bei Kristallen liegt die Gro¨ßenordnung der linearen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten αij im Bereich von wenigen 10
−6 K−1 bis 10−5 K−1.
2.4.2 Temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung
Die Kenntnis von Brechwerten als Funktion der Temperatur ist u.a. fu¨r die Anwendung
von Kristallen der nichtlinearen Optik von grundsa¨tzlicher Bedeutung. Bereits kleine
Temperatura¨nderungen ko¨nnen deutliche Auswirkungen auf Richtungen in denen pha-
senangepaßte nichtlineare optische Prozesse realisierbar sind, verursachen. Formal wird
die Temperaturabha¨ngigkeit der Indikatrix durch symmetrische Tensoren zweiter Stufe
[bij], [cij], ... erfaßt, die die lineare, quadratische, usw. Temperaturabha¨ngigkeit des Pola-
risationstensors [aij] beschreiben:
∆aij = bij∆T + cij(∆T )
2 + ... (2.35)
Die lineare Na¨herung erweist sich im allgemeinen als ausreichend. Lediglich in der Na¨he
von Phasenumwandlungen sind die nichtlinearen Glieder zur Beschreibung der auftreten-
den Anomalien no¨tig. Bei Kristallen liegt die Gro¨ßenordnung von [bij] im Bereich von
wenigen 10−6 K−1 bis 10−5 K−1.
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3 Atomistische Urspru¨nge
3.1 Piezoelektrik
3.1.1 Berechnungen piezoelektrischer Konstanten in α-Quarz
Erste klassische Modelle zur Berechnung piezoelektrischer Konstanten in α-Quarz finden
sich z.B. in [7], [8], [9], [10], [11]. Allen Modellen gemeinsam ist der Versuch, die piezoelek-
trischen Konstanten aus einer A¨nderung der Bindungsla¨ngen und -winkeln zwischen den
Silizium und Sauerstoffatomen bzw. der Bindungsdiplomomente unter Einfluß einer De-
formationsa¨nderung als Ursache einer Polarisationsa¨nderung zu ermitteln. Allerdings wird
bei diesen Modellierungen nur die Wechselwirkung zwischen einem Siliziumatom und Ato-
men in na¨herer bzw. na¨chster Umgebung beru¨cksichtigt, was eine zu starke Vereinfachung
darstellt. Die Ergebnisse dieser Modelle liefern kaum befriedigende U¨bereinstimmungen
zu experimentellen Daten.
3.1.2 Strukturanalysen mittels Elektronen-Dichte
Um den atomaren Ursprung des (inversen) piezoelektrischen Effektes besser zu verstehen,
wurde mittels ro¨ntgenographischen Methoden, die Intensita¨tsa¨nderung und Verschiebung
der Bragg-Reflexe unter Einfluß eines hohen elektrischen Feldes u¨ber 1 kV/mm erstmals
fu¨r die Substanzen α-SiO2, α-GaPO4, GaAs und ZnSe untersucht [12], [13], [14].
Eine Abscha¨tzung u¨ber den erwarteten Effekt fu¨r GaAs und ZnSe, welche in der PSG 43m
kristallieren, findet sich in [13]. Mit Gleichung (2.21) und der Beziehung εii = 4L′i/L′i
ergibt sich die Beziehung
L
′
i = (1 + diikEi)Li (3.36)
wobei L
′
i und Li Gittervektoren, ~E das elektrische Feld, [εij] der Deformationstensor und
[dijk] der piezoelektrische Tensor sind.
Fu¨r ein externes Feld ~E||[111] mit E = 1 kV/mm ist die relative La¨ngena¨nderung der Dia-
gonalen der Einheitszelle in Abha¨ngigkeit des Feldes durch 2ε = 2d123E/
√
3 = 3, 1× 10−6
gegeben. Fu¨r GaAs la¨ßt sich 2ε zu 3, 1× 10−6 abscha¨tzen, bei ZnSe zu 1, 3× 10−6. Diese
Werte lassen sofort erkennen, daß der piezoelektrische Effekte sehr kleine Auswirkungen
auf Intensita¨t und Position der Bragg Reflexe hat. Tatsa¨chlich kann eine Richtungsa¨nde-
rung des reflektierten Ro¨ntgenstrahls gro¨ßer als die Winkelauflo¨sung 0.001◦ nur fu¨r Reflexe
mit sin θ = 0, 9 A˚ erwartet werden.
3.1.3 Computergestu¨tzte Methoden
Grundlage fu¨r computergestu¨tzte Methoden ist eine quantenmechanische Betrachtung.
Die quantenmechanische Methode basiert auf einer Na¨herung periodischer Linearkombi-
nation von Atomorbitalen (Linear Combination of Atomic Orbitals), wobei die Kristall-
orbitale sich als eine Basis von lokalisierten Funktionen (Atomorbitale) entwickelt lassen.
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Diese werden als ein Produkt von Radialfunktionen (Linearkombination von Gaussians)
der Elektronen-Kern-Distanz dargestellt. Aus den selbstkonsistenten Feld-Gleichungen
ko¨nnen die Energie-Eigenwerte und Eigenfunktionen des Ein-Elektronen-Problems fu¨r
den Grundzustand mittels der Hatree-Fock Methode (HF) oder der Density-Functional-
Theory (DFT) ermittelt werden.
Entprechend der Berry-Phasen (PB) Theorie der Polarisation in nichtleitenden Kristallen
[15], [16], [17] ist die PB ϕεh (h = 1, 2, 3) entlang der h-ten kristallographischen Achse, fu¨r












< un( ~K)| − i~a∗h · ∇ ~K |un( ~K) > d ~K (3.37)
Hierbei ist V das Volumen der Einheitszelle, |e| die Elementarladung, ~a∗h der h-te reziproke
Basisvektor, n der Elektronenbandindex, ~K der Wellenvektor in der ersten Brillionzone
und un(~x, ~K) = ψn(~x, ~K) exp(i ~K ·~x). ψn(~x, ~K) ist das n-te Kristallorbital (Eigenfunktion
des Ein-Elektron-Hamiltonien).













wobei die Voigt-Natation (vgl. Kap. 8.1.3) verwendet wird, d.h. der Deformationstensor
wird in der Form ε = [ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6] ausgedru¨ckt und es gilt εk = αkε (k = 1, ..., 6).






























Hierbei ist aji die i-te kartesische Komponente des j-ten Basisvektor ~aj.
Der piezoelektrische Tensor [dijk] kann nicht direkt u¨ber die Berry-Phasen-Methode be-
stimmt werden. Allerdings gilt der Zusammenhang (2.20). Hierbei mu¨ssen allerdings die
Komponten des elastischen s-Tensors bekannt sein.
Erste Vergleiche der piezoelektrischen Tensorkomponenten zwischen ab intitio ermittelten
Werten und experimentellen Daten finden sich in [18] und [19] fu¨r die einfachen Strukturen
Zinkblende (ZnS), Zinkoxid (ZnO) und Natriumnitrit (NaNO2).
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3.2 Elektrooptik
Die hier verwendete Notation entpricht [21]. Fu¨r eine theoretische Beschreibung der Elek-
trooptik ist es zweckma¨ßig, die Polarisation ~P des Kristalls als induzierte Gro¨ße zu be-
trachten. Allgemein kann ein Polarisationszustand ~P (ω) durch den folgenden Zusammen-
hang entwickelt werden:
~P (ω) = ~P (0) + ~P (1)(ω) + ~P (2)(ω) + ... (3.42)
Hierbei ist ~P (0) ein statischer Polarisationsanteil. Die anderen Beitra¨ge ha¨ngen u¨ber die
verallgemeinerte Suszeptibilita¨t χ
(r)
ij...(−ω;ω1, ω2, ...) mit den elektrischen Feldern ~E(ωi)
zusammen. Fu¨r die in der nichtlinearen Optik u¨blichen Schreibweise dieser Suszeptibilita¨t
gilt ω = ω1 + ω2 + .... Das negative Vorzeichen der Frequenz weist darauf hin, daß Licht




(ω) =∈0 χ(1)ij (−ω;ω)Ej(ω)
~Pi
(2)
(ω) = K(ω1, ω2) ∈0 χ(1)ijk(−ω;ω1, ω2)Ej(ω1)Ek(ω2) (3.43)
Die numerischen Vorfaktoren K sind in der Literatur nicht vereinheitlicht. In [21] werden
diese Vorfaktoren durch Entartung der Frequenzen der elektrischen Felder bestimmt und
sind in folgender Tabelle angegeben:
Prozess Ordnung Frequenzen K
Pockels Effekt 2 −ω; 0, ω 2
SHG Effekt 2 −2ω;ω, ω 1/2
Um die Suszeptibilita¨ten mit den bisher betrachteten Schreibweisen des elektrooptischen
Tensors [rijk] und dem Polarisationstensors [aij] zu verknu¨pfen, ist die Beziehung
∆χ
(1)
ij = ∆ ∈ij= − ∈in ∆anm ∈mj (3.44)
wichtig, wobei mit Pi = P
0
i + ∈0 (χ(1)ij + ∆χ(1)ij )Ej die Polarisation ho¨herer Ordnung
aus Gleichung (2.22) durch die A¨nderung der linearen Suszeptibilita¨t ∆χ
(1)
ij ausgedru¨ckt
werden. Im Hauptachsensystem der Indikatrix {~e 0i }, welches dem Hauptachsensystems
von χ
(1)
ij entspricht, gilt ∆χ
(1) 0
ij = ∆ ∈0ij= − ∈0ii∈0jj ∆a0(ij).
Die Beziehungen (2.22) fu¨r ∆aij und der Vergleich der Koeffizienten der E-Felder mit











Unter Vernachla¨ssigung der Dispersion der Brechwerte kann hieraus Gleichung (2.33)
hergeleitet werden.
3 ATOMISTISCHE URSPRU¨NGE 20
3.2.1 Anharmonischer Oszillator
Eine erste Abscha¨tzung der polarisationsoptischen Komponenten gelingt mit einem an-
harmonischen Oszillatormodell [20], das nur die Auslenkungen der Valenzelektronen durch
die Lichtwelle und das a¨ußere elektrische Feld beru¨cksichtigt. Weitere Vereinfachungen,
wie die Beschra¨nkung auf ionisch gebundene kubische Kristalle und die Gleichsetzung
der harmonischen und anharmonischen Kra¨fte fu¨r die Auslenkung der Elektronen in der




|e|n4(n2 + 2) (3.47)
Hierbei ist e die Elementarladung und n der Brechwert. Die Abscha¨tzung gilt fu¨r den elek-
tronischen Anteilmekub. Zusa¨tzliche Beitra¨ge, die aus der Verschiebung der Ionen stammen,
werden vernachla¨ssigt.
3.2.2 Hyperpolarisierbarkeit
Eine verbesserte Vorgehensweise bei der Berechnung der elektrooptischen Tensorkompo-
nenten besteht darin, die Polarisierbarkeiten pi der einzelnen Bindungen nach dem wirk-
samen lokalen elektrischen Feld ~Elok, das durch das Feld der Lichtwelle und dem zweiten
an den Kristall angelegten Feld bestimmt wird, zu entwickeln:
pi( ~E












l + ... (3.48)
Hierbei stellt pi(0) den Beitrag eines permanenten elektrischen Dipols dar. Die Tensorkom-
ponente αij beschreibt die lineare Polarisierbarkeit. Die Komponenten ho¨herer Ordnung
βijk bzw. γijkl sind die anharmonischen Polarisierbarkeiten, ha¨ufig auch als quadratische
bzw. kubische Hyperpolarisierbarkeit bezeichnet.
Die makroskopische Polarisation 2. Ordnung P
(2)
i ergibt sich aus einer Aufsummierung
u¨ber die verschiedenen quadratischen Hyperpolarisierbarkeiten βlijk der beteiligten Bin-




















mno︸ ︷︷ ︸ ·
= Nbijk




Hierbei ist V das Volumen einer Elementarzelle und N die Anzahl von Bindungen, die in
diesem Elementarvolumen betrachtet werden. θljn beschreibt den Winkel zwischen kris-
tallphysikalischem Bezugssystemvektor ~ej und der Achse ~e
l
n des Bindungsbezugssystems
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von Bindung Nummer l. Mit den Richtungscosinus dieser Winkel und der Summation
u¨ber l kann die Hyperpolarisierbarkeit des Kristalls bijk zusammengefaßt werden. Die
fLo-Vorfaktoren setzen die lokalen Felder am Ort der betrachteten Bindung ~P lok, ~E lok
mit den elektronischen makroskopischen Feldern ~P , ~E in Beziehung, wobei die induzier-
ten elektronischen und ionischen Polarisationen der Umgebung der Bindung mit beachtet
werden [21], [22], [23].
Der Feldfaktor nach Lorentz gilt zuna¨chst nur bei isotropen, nicht polaren Flu¨ssigkeiten
und bei kubischen, ionisch gebundenen Kristallen: fLoi (ω) = (2+ ∈ii (ω))/3. In guter
Na¨herung kommt er auch in anderen Symmetrien zur Anwendung unter der Vorausset-
zung, daß die Bindungen ionischen Charakter haben.
Der Feldfaktor nach Onsager beru¨cksichtigt die Orientierungszusta¨nde von permanenten
Dipolen: fLoi (ω) = (∈∞ii +2) ∈ii (ω)/(∈∞ii +2 ∈ii (ω)). Hierbei steht ∈∞ii fu¨r den elek-
tronischen Anteil der dielektrischen Konstanten. Fu¨r optische Prozesse sind die beiden
Feldfaktoren allerdings gleich: ∈∞ii =∈ii (ω).
Aus der Polarisation 2. Ordnung P
(2)
i in Gleichung (3.49) kann die Suszeptibilita¨t 2.













woraus sich die rijk bzw. d
SHG
kij Tensorkomponenten nach (3.45), (3.46) bestimmen lassen,
wofu¨r allerdings die Hyperpolarisierbarkeiten βlijk bekannt sein mu¨ssen.
3.2.3 Lokalisierte Ladung der Bindungen
Aus einer sta¨rker quantenmechanisch orientierten Betrachtungsweise kann mittels einer






Diese Beziehung gilt zuna¨chst fu¨r Halbleiter und Isolatoren im Rahmen eines vereinfachten
Bandstrukturmodells, wobei ELu¨cke die Energielu¨cke zwischen Valenz und Leitungsband
ist und ~Ωp die Energie mit der Plasmafrequenz Ωp =
√
ne2/ ∈0 m ist. Die Konzentration
der Valenzelektronen ist mit n, die Elementarladung mit e und die Elektronenmasse mit
m bezeichnet.
Phillips und Van Vechten zeigten, daß die Energielu¨cke ELu¨cke in einem homopolaren Eh
und heteropolaren C Anteil fu¨r Kristalle vom Zinkblende, Wurzit oder NaCl Strukturtyp






Eh = 39, 74d
−2,48
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Dabei ist d0 die Bindungsla¨nge. Das Atom α hat den Atomradius rα, die Kernladungszahl
Zα und den Abschirmradius ks nach Thomas-Fermi [23], [24]. C entspricht der Differenz
der beiden abgeschirmten Coulombpotentiale von Atom α und Atom β, b ist ein dimensi-
onsloser Proportionalita¨tsfaktor der zu ungefa¨hr 1,5 bestimmt wurde [27]. Die Gleichungen
(3.51) und (3.52) lassen sich mikroskopisch aus der Bewegung einer im Bereich der Bin-
dung lokalisierten Ladung veranschaulichen [28]. Eh beschreibt den kovalenten und C den





Lu¨cke fi = C
2/E2Lu¨cke (3.53)
Die Erweiterung auf beliebige Kristallstrukturen erfa¨hrt diese Betrachtungsweise nach
Levine [29], Shih und Yariv [30] durch die Einfu¨hrung von Bindungssuszeptibilita¨ten χl||,
die parallel zur Richtung der Bindung l liegen. Dabei gilt, daß χl|| proportional zu χ
(1) ist




















Hierbei ist V das Volumen der Elementarzelle und θli der Winkel zwischen ~ei und der
Richtung der Bindung l (vgl. Gleichung 3.49).
Eine Sto¨rungsentwicklung bis zu 2. Ordnung liefert die nichtlineare Suszeptibilita¨t χ
(2)
ijk.



















Mit f l wird ein Faktor des effektiven ionischen Charakters der Bindung l durch f l =
(ksd0/4 − 1, 48)fi − 0, 02 eingefu¨hrt, wobei |f | ≤ 0, 3 gilt. δij beschreibt das Kronecker-
symbol. Die Berechnung des ionischen Anteils der relativen Dielektrizita¨tskonstante (DK)
∈ionkk erfolgt aus der statischen DK ∈εkk und dem ionischen Anteil ∈ekk: ∈ionkk =∈εkk − ∈ekk. e∗c
stellt eine effektive ionische Ladung dar, die von ∈ekk und der Plasmafrequenz Ωp bestimmt
wird.
Die Berechnungen in (3.54) und (3.55) ermo¨glichen allein aus Atomradien und der Kris-
tallstruktur, bei Kenntnis der statischen DK ∈εkk den ionischen Anteil des linearen elek-
trooptischen Effektes rionijk zu berechnen, ohne daß lokale Felder wie im Abschnitt 3.2.2
betrachtet werden mu¨ssen.





i) = 0 [32]. So kann allgemein in den polaren
Punktsymmetriegruppen2 mit einem gro¨ßeren ionischen Beitrag rion zum elektrooptischen
1nicht polare azentrische PSG: 222, 32, 4, 42m, 422, 6, 6m2, 622, 23, 43m, (432)
2polare (pyroelektrische) PSG: 1, m, 2, mm2, 3, 3m, 4, 4mm, 6, 6mm
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Gesamteffekt gerechnet werden als in den nicht polaren azentrischen Punktsymmetrie-
gruppen1. Fu¨r die polaren azentrischen Punktsymmetriegruppen2 gilt die Beziehung:
|rioniii |, |rioniji | > |rioniij |, |rionijk| fu¨r i 6= j 6= k 6= i (3.56)
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In den folgenden Kapiteln 4 bis 7 werden die experimentellen Ergebnisse der Messun-
gen und die angewandten Methoden zur Bestimmung der temperaturabha¨ngigen Brech-
werta¨nderung, des piezoelektrischen und elektrooptischen Tensors in ausgewa¨hlten Kris-
tallen vorgestellt und diskutiert.
4 Temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung
In diesem Kapitel werden Meßapparaturen zur Erfassung der temperaturabha¨ngigen Brech-
werta¨nderung vorgestellt sowie Meßergebnisse der Substanzen: Zn4[O(BO2)6] (PSG: 43m),
Li2B4O7 (PSG: 4mm), β-BaB2O4 (PSG: 3m), PbB4O7 (PSG: mm2), Bi2ZnB2O7 (PSG:
mm2) und BiB3O6 (PSG: 2) aus der Familie der Borate. Die Auswirkung auf die Phasenan-
passung fu¨r die Erzeugung der zweiten Harmonischen von Li2B4O7, β-BaB2O4, Bi2ZnB2O7
und BiB3O6 wird diskutiert.
4.1 Experimentelle Methoden und Ergebnisse
Die zur Anwendung kommenden klassischen Meßverfahren beruhen auf der Bestimmung
der Gangunterschiedsa¨nderung ∆Γ, die eine Lichtwelle aufgrund einer Temperatura¨nde-
rung beim Durchstrahlen eines Kristalls erfa¨hrt. Das Relativmeßprinzip nutzt hierbei die
Doppelbrechung des Kristalls aus und regt beide Schwingungsrichtungen im Kristall an.
Dagegen wird bei der Absolutmethode nur eine Schwingungsrichtung im Kristall angeregt
und interferometrisch mit einer Referenzwelle verglichen.
4.1.1 Das Jamin-Interferometer
Zur absoluten Messung der Temperaturabha¨ngigkeit einzelner Brechwerte eignet sich eine
experimentelle Anordnung des JAMIN-Interferometers [31] (Abb. 5). Dazu wird ein linear
polarisierter Laserstrahl an einem einseitig verspiegelten Glasquader in einen Referenz-
und Meßstrahl aufgespalten, wobei der Meßstrahl eine Schwingungsrichtung im Kristall
anregt. Ein zweiter verspiegelter Glasquader fu¨hrt die beiden Teilstrahlen wieder zur
Interferenz zusammen. Die Interferenzstreifen werden durch ein Objektiv aufgeweitet.
Das Meßverfahren beruht auf dem Abza¨hlen, wieviele Interferenzstreifen ∆Z in einem
bestimmten Temperaturintervall ∆T die Spaltblende durchwandern, da eine Tempera-




Fu¨r die Gangunterschiedsa¨nderung ergibt sich:
∆Γ(∆T ) = λ∆Z = ∆L′i(n
∗
j − 1) + L′i∆n∗j (4.57)




ii∆T ([αij]: Thermische Ausdehnung) und Auflo¨sen der Bezie-






− α′ii(n∗j − 1) (4.58)

















+ ((n∗j − 1)∆α′ii)2 + (α′ii∆n∗j)2 (4.59)
gilt.
Dabei ist die Interferenzstreifenanzahl ∆Z vorzeichenbehaftet, je nachdem ob der Brech-
wert mit steigender Temperatur zu- oder abnimmt. Indem eine Substanz in verschiede-
nen Richtungen vermessen wird (Tab. 1), ist meist eine Aussage im Vorzeichenproblem
aufgrund der Kenntnis der thermischen Ausdehnung mo¨glich. Eine andere Mo¨glichkeit ist
das Durchstrahlen eines Prismas in senkrechter Inzidenz, wobei der abgelenkte Laserstrahl
auf einen Schirm (Abstand ≈4 m) projeziert wird. Die temperaturbedingte A¨nderung der
Ablenkung la¨ßt sich bei einer Temperaturdifferenz von 150 K bequem feststellen. Eine













                 
 
                                                      
  





   























Abbildung 5: Das modifizierte JAMIN-Interferometer.
Zum Abku¨hlen der Kristallpra¨parate dient ein Kryostat mit Heliumkompressortechnik
der Firma Leybold-Heraeus (ROK 10-300 mit R-210). Die Probenkammer des Kryostaten
wird auf weniger als 10−5 mbar evakuiert und bildet somit ein Isoliervakuum. Auf dem
Ku¨hlfinger des Kryostaten ist ein spezieller Aufsatz mit Pra¨parathalterung montiert. Zum
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besseren Wa¨rmekontakt ist der Aufsatz mit Apiezon-N Fett beschmiert. Die Tempera-
turmessung erfolgt mit zwei Platinmeßwidersta¨nden (Pt-1000). Die Meßzuleitungen der
Widersta¨nde bestehen aus lackisolierten Kupferdra¨hten.
Fu¨r die Interferometermessungen muß der Heliumkompressor, wie auch die Vakuumpumpe
aufgrund starker Vibrationen abgeschaltet werden. Deshalb werden diese Messungen nur
im Aufheizvorgang durchgefu¨hrt. Dabei erwa¨rmt sich die Probe langsam bis auf Raum-
temperatur. Die Heizrate ist hierbei nicht konstant. Sie nimmt kontinuierlich von 4 auf 1
K/min zu.
Ein weiterer entscheidender Nachteil dieses Verfahrens ist die Empfindlichkeit gegenu¨ber
Wa¨rmestro¨mungen und den damit verbundenen Luftverwirbelungen außerhalb der Tem-
peraturzelle. So flakert das Interferenzbild unterhalb 150 K so, daß kein sauberes Signal
mehr aufgenommen werden kann. ZumMessen der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nde-
rung oberhalb Raumptemperatur stand ein Heizofen zur Verfu¨gung. Das Fehlen eines Iso-
liervakuums im Ofen und der damit verbundenen Luftkonvention verhinderte allerdings
die Einstellung eines Interferenzbildes, so daß Messungen oberhalb Raumtemperatur nicht
mo¨glich waren.
Desweiteren darf sich bei der Messung die Form der Interferenzstreifen innerhalb des
Temperaturintervalls ∆T nicht a¨ndern.







Abbildung 6: Wanderung von 9 Interferenzstreifen im Temperaturintervall 211,5-285 K
zur Messung von dn1/dT (oben), bzw. von 3 Interferenzstreifen im Temperaturintervall
226-282 K zur Messung von dn∗3/dT (unten) bei Aufheizmessungen von BaB2O4 (Pra¨parat
P1, ϕ = 23, 8◦)3 fu¨r λ = 633 nm und L = 7, 164 mm. Ein Meßpunkt im Graph entspricht
dem Mittelwert von Einzelmessungen der Intensita¨t und Temperatur innerhalb von etwa
20 s. D.h. eine Messung im Temperaturintervall von 210-290 K, entspricht in etwa 3 h
Meßzeit.
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In Abbildung 6 ist das Meßergebnis eines Pra¨parates von BaB2O4 bei Aufheizmessungen
dargestellt. In Tabelle 1 sind alle mittels des Jamin-Interferometers gewonnenen Meß-
ergebnisse zusammengefaßt. Zur Messung der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung
sind als Pra¨parate Platten mit einer Dicke von mindestens 0, 5 mm, mit einer der Messung
genu¨genden optischen Qualita¨t, notwendig.
Substanz [·10−6K−1] Platte λ∆Z/L′i∆T [·10−6K−1]
[·10−6 K−1]
Zn4[O(BO2)6] dn/dT = +11, 7(5) (hkl) +14, 3(5) α = +3, 5(4) [33] n = 1, 7434(5) [33]
(PSG: 43m)
Li2B4O7 dn1/dT = +4, 4(4) (hk0) +7, 5(4) α11 = +5, 1(1) [34] n1 = 1, 6088 [35]
(PSG: 4mm) dn3/dT = +5, 3(4) +8, 1(4) n3 = 1, 5520 [35]
dn1/dT < +5, 3 (001) < +4, 0 α33 = −2, 3(1) [34] n3 = 1, 552 [35]
β-BaB2O4 3) dn1/dT = −17, 1(6) (P1) −10, 9(5) α′11 = +9, 2 [37] n1 = 1, 6680 [37]
(PSG: 3m) dn3/dT = −8, 9(5) −4, 8(3)(′) n∗3 = 1, 5680 [37]
dn1/dT = −15, 2(5) (P1) +5, 4(3) α′33 = +30, 8 [37] n1 = 1, 6680 [37]
dn1/dT = −15, 1(5) +6, 0(3)(′) n∗1 = 1, 6473 [37]
dn1/dT = −16, 9(6) (P2) −11, 1(5) α′11 = +8, 7 [37] n1 = 1, 6680 [37]
dn3/dT = −8, 9(5) −5, 0(3)(′) n∗3 = 1, 5664 [37]
PbB4O7 dn1/dT = +0, 4(5) (010) +4, 7(2) α22 = +4, 7(5) [40] n1 = 1, 9318 [41]
(PSG: mm2) dn3/dT = +2, 7(7) +7, 1(5) n3 = 1, 9303 [41]
dn2/dT = +3, 2(8) (100) +9, 3(7) α11 = +6, 6(5) [40] n2 = 1, 9256 [41]
dn3/dT = +2, 3(7) +8, 5(6) n3 = 1, 9303 [41]
Bi2ZnB2O7 dn1/dT = +25, 6(23) (100) +33,3(20) α11 = +7, 2(10) [40] n1 = 2, 0678 [43]
(PSG: mm2) dn2/dT = +19, 9(24) +27,9(21) n2 = 2, 1066 [43]
dn3/dT = +21, 8(18) (001) +25,5(17) α33 = +3, 2(5) [40] n3 = 2, 1549 [43]
dn1/dT = +25, 5(22) +28,9(21) n1 = 2, 0678 [43]
dn2/dT = +17, 3(22) (010) +28,4(19) α22 = +10, 0(10) [40] n2 = 2, 1066 [43]
dn3/dT = +16, 0(21) +27,5(18) n3 = 2, 1549 [43]
BiB3O6 dn01/dT = −8, 7(19) (010) +42,1(19) α22 = +53, 7(5) [39] n01 = 1, 9458 [42]
(PSG: 2) dn03/dT = −6, 1(19) +37,2(18) n03 = 1, 8065 [42]
dn02/dT = +9, 8(5) (101)
e +6,4(3) α′ = −4, 3(5) [39] n02 = 1, 7766 [42]
dn03/dT ≈ −3, 7(6) -7,2(4) n03 = 1, 8065 [42]
dn02/dT ≈ +7, 3(4) (101)e ≈ −4, 5(2) α′ = −15, 3(5) [39] n02 = 1, 7766 [42]
dn01/dT ≈ −8, 6(11) -23,0(10) n01 = 1, 9458 [42]
Tabelle 1: Meßergebnisse der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung (bzgl. des opti-
schen Hauptachsensystems) mittels Jamin-Interferometer im Temperaturbereich 210-285
K (λ=632,8 nm). Der Fehler der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung ist nach (4.58)
berechnet. Alle Proben, bis auf das Li2B4O7, wurden zur Verfu¨gung gestellt und sind nicht
selbst pra¨pariert worden. Pra¨paratequalita¨t oder eine Fehlorientierung einzelner Proben
sind in der Fehleranalyse nicht beru¨cksichtigt. 3) Beim β-BaB2O4 lagen zwei Pra¨parate
P1 und P2 vor, die bzgl. der optischen Achse um ϕ = 23, 8◦ bzw. ϕ = 22, 6◦ verkippt
waren. Fu¨r eine ebene Hauptachsentransformation gilt die Beziehung [3]:
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Substanz RG Metrik ni ↔ {~ai}
Zn4[O(BO2)6] I43m beliebig
Li2B4O7 [36] I41cd a1 = 9, 477(3) A˚ n3 ‖ ~a3
a3 = 10, 286(5) A˚ n1 = n2 ⊥ ~a3
β-BaB2O4 [37] R3c a1 = 12, 547(1) A˚ n3 ‖ ~a3
a3 = 12, 736(1) A˚ n1 = n2 ⊥ ~a3
PbB4O7 [38] Pnm21 a1 = 4, 463(3) A˚ n1 ‖ ~a1
a2 = 10, 860(3) A˚ n2 ‖ ~a2
a3 = 4, 251(2) A˚ n3 ‖ ~a3 ‖ 2
Bi2ZnB2O7 [33] Pba2 a1 = 10, 791(4) A˚ n1 ‖ ~a2
a2 = 11, 001(4) A˚ n2 ‖ ~a3 ‖ 2
a3 = 4, 879(1) A˚ n3 ‖ ~a1
Tabelle 2: Raumgruppe und Metrik sowie die Beziehung zwischen den Brechwerten und
dem kristallographischen System. Angaben zum BiB3O6 sind ausfu¨hrlich in Kap. 4.2.3
beschrieben.
4.1.2 Rotierender Analysator
Im Gegensatz zur Messung der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung (dn∗j/dT ) mit
Hilfe des Jamin-Interferometers kann der temperaturabha¨ngige Verlauf der Doppelbre-
chung (dn∗j − dn∗l )/(dT ) mit der Se´narmont-Kompensator-Methode in Kombination mit
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dem rotierenden Analysator bestimmt werden [44], erstmalig im Rahmen einer Diplom-





                 
 
                                                      
  























Abbildung 7: Meßanordnung der Relativmethode nach dem Prinzip des Se´narmont-
























Abbildung 8: Glimmerkompensator nach de Se´narmont (Schwingungsrichtung des Pola-
risators parallel zur X-Achse) [6].
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Der Aufbau der Meßapperatur ist in Abb. 7 schematisch dargestellt. Als Lichtquelle dient
ein HeNe-Laser der Wellenla¨nge 632,8 nm. Die Polarisationsebene der senkrecht einfal-
lenden Lichtwelle liegt in einem Winkel von 45◦ bezu¨glich den Hauptachsen der Schnit-
tellipse, um zu gewa¨hrleisten, daß beide Schwingungsrichtungen im Pra¨parat mit gleicher
Amplitude angeregt werden. Die Lichtwelle verla¨ßt den Kristall elliptisch polarisiert und
wird mit Hilfe einer λ/4-Platte linear polarisiert (Verschiebung pi/2) (Abb. 8). Die tem-
peraturabha¨ngige A¨nderung der Schwingungsrichtung kann mit Hilfe einer PIN-Diode
u¨ber die Auslo¨schungsstellung des rotierenden Analysators erfaßt werden. Die Aufnahme
der Meßdaten erfolgt mit einem Computer. Der rotierende Analysator besteht aus einer
Segmentscheibe (die das Referenzsignal liefert) mit eingebautem Polarisationsfilter. Von
den Meßdaten wird die Intensita¨t zur Auswertung der Phase φ herangezogen. Fu¨r die
Gangunterschiedsa¨nderung ergibt sich:
Γ(T ) = L′i(T ) · (n∗j(T )− n∗l (T ))











j − n∗l )
]
∆T (4.60)
Es gilt ∆Γ = Γ(T )− Γ(T0) = λ2pi∆φ. Somit sind die Meßergebnisse des rotierenden Ana-












j − n∗l )
∣∣∣∣ .= λL′i∆T |∆Zj −∆Zl| (4.61)








[·10−6 K−1] [·10−6 K−1]
Li2B4O7 4mm (hk0) 0,408(2) 0,6(4)
PbB4O7 mm2 (010) 0,61(1) 2,4(5)
(100) 0,20(1) 0,8(9)
Bi2ZnB2O7 mm2 (100) 2,12(8) 5,4(29)
(001) 1,79(6) 3,4(27)
(010) 0,70(10) 0,9(26)
BiB3O6 2 (010) 3,24(9) 4,9(26)
(101)e 8,76(7) 13,6(5)
(101)e 14,6(10) 18,5(10)
Tabelle 3: Meßergebnisse des rotierenden Analysators (Temperaturbereich 100-285 K) im
direkten Vergleich mit den Meßgebnissen des Jamin-Interferometers (Temperaturbereich
210-285 K) fu¨r λ=632,8 nm.
Die Meßanordnung des rotierenden Analysators reagiert allerdings wesentlich empfindli-
cher auf Temperatura¨nderungen als die des Jamin-Interferometers. Insbesondere die hohe,
nicht konstante Heiz-/Ku¨hlrate (zwischen 1 und 4 K/min) und der damit verbundene Tem-
peraturgradient innerhalb der Zelle erkla¨rt die Abweichungen in Tab. 3 bei Substanzen mit
großer temperaturabha¨ngiger Doppelbrechung, wie BiB3O6, welche in der Fehleranalyse
nicht beru¨cksichtigt sind. Beim Abschalten der Ku¨hlung war stets ein deutliches Nach-
laufen des Phase φ erkennbar, was auf einen Unterschied der mittels Pt-1000 Elemente
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gemessenen Temperatur, die nicht direkt an der Kristallplatte befestigt sind, und der
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Abbildung 9: Prinzipieller Verlauf der A¨nderung der Phase ∆φ in Abha¨ngigkeit der Tem-
peratur beim Abku¨hlen (grau) und Aufheizen (schwarz) an einer (101)e orientierten Platte
(d = 1, 540 mm) von BiB3O6.
Das optische Verhalten von Kristallen bei Temperatura¨nderung kann u.a. durch die Konse-
quenzen einer Scherung beeinflußt werden. Neben longitudinalen La¨ngena¨nderungen ∆L′i
ko¨nnen in Punktsymmetriegruppen mit ra¨umlich anisotroper thermischer Ausdehnung bei
bestimmten Pra¨paratorientierungen Scherdeformationen auftreten, die ein rektangula¨res,
quaderfo¨rmiges Pra¨parat in ein allgemeines Parallelepiped u¨berfu¨hren.
Dies soll exemplarisch fu¨r BiB3O6 diskutiert werden. Fu¨r eine (010)-orientierte Platte
ergibt sich eine Scherkomponente in linearer Na¨herung zu
∆ϕ
2




(α33 − α11) sin(2φ) + α13 cos(2φ)
)
∆T (4.62)
wobei φ die Verdrehung der Hauptachsen der Brechwerte gegenu¨ber dem kristallphysika-
lischen System angibt (φ = −46, 71◦ bei λ = 633 nm [40]).
Eine Konsequenz dieser Scherung ist nach Abb. 10, daß eine Lichtwelle, die parallel ~e3
′
den Kristall bei T = T0 durchstrahlt, bei T 6= T0 den Kristall in Richtung ~e3′′ durch-
strahlen muß, um die senkrechte Inzidenz weiterhin zu gewa¨hrleisten. Die Transformation
von ~ei
′ in das neue Bezugssystem ~ei′′ wird durch eine mathematisch positive Drehung um
die ~e2
′-Achse mit dem Winkel γ3 beschrieben. In erster Na¨herung gelten die Beziehungen
γ3 = γ1 und γ3 = ∆ϕ/2.
~ei
′′ = uij ~ej
′ ; (uij) =
 cos(∆ϕ/2) 0 − sin(∆ϕ/2)0 1 0
sin(∆ϕ/2) 0 cos(∆ϕ/2)
 (4.63)















































Ein Temperaturintervall von ∆T=250 K hat eine A¨nderung von ∆ϕ ≈ 0, 5◦ zur Folge, was
























Abbildung 10: Scherung einer (010)-orientierten Platte von BiB3O6 aufgrund der aniso-
tropen thermischen Ausdehnung.
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4.2 Diskussion und Konsequenzen fu¨r phasenangepaßte opti-
sche Prozesse
Substanz [10−6 K−1] [10−6 K−1]
Zn4[O(BO2)6] dn/dT = +11, 7(5) b = −4, 4(2)
(PSG: 43m)
Li2B4O7 dn1/dT = +4, 4(4) b11 = −2, 1(2)
(PSG: 4mm) dn3/dT = +5, 3(4) b33 = −2, 8(2)
β-BaB2O4 dn1/dT = −15, 9(4) b11 = +6, 9(2)
(PSG: 3m) dn3/dT = −8, 9(4) b33 = +4, 8(2)
PbB4O7 dn1/dT = +0, 4(5) b11 = −0, 11(14)
(PSG: mm2) dn2/dT = +3, 2(8) b22 = −0, 9(2)
dn3/dT = +2, 3(7) b33 = −0, 6(2)
Bi2ZnB2O7 dn1/dT = +25, 5(16) b11 = −5, 8(4)
(PSG: mm2) dn2/dT = +18, 5(16) b22 = −4, 0(3)
dn3/dT = +19, 3(14) b33 = −3, 9(3)
BiB3O6 dn
0
1/dT = −8, 6(10) b011 = +2, 3(3)
(PSG: 2) dn02/dT = +8, 3(3) b
0
22 = −3, 0(1)
dn03/dT = −3, 9(6) b033 = +1, 3(2)
Tabelle 4: Ergebnisse der temperaturabha¨ngigen Brechwertmessungen (gewichtete Mit-
telwerte aus den Einzelmessungen in Tab. 1) im Temperaturbereich von 70 bis 285 K
(λ = 632, 8 nm). Das Hauptachsensystem der temperaturabha¨ngigen Polarisationsa¨nde-
rung entspricht dem optischen Haupachsensystem {~e 0i }.
Zn4[O(BO2)6] und PbB4O7 sind nicht phasenanpaßbar. Daher folgt keine weitere Betrach-
tung.
4.2.1 Lithiumtetraborat: Li2B4O7 (LTB), β-Bariumborat: β-BaB2O4 (BBO)
Mit der Kenntnis der temperaturabha¨ngigen Sellmeier-Gleichungen fu¨r Li2B4O7 und β-
BaB2O4 (optisch negativ: no > ne) ist die Richtung der kollinearen Phasenanpassung in
Form einer geschlossenen Lo¨sung darstellbar (vgl. Anhang 8.2.2).





λ2 − 0, 013103 − 0, 019075λ





λ2 − 0, 012878 − 0, 012813λ
2 + 5, 5 · 10−6[K−1] · (T − T0)
wobei die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung nur bei einer Laserwellenla¨nge von
λ = 0, 6328 (µm) gemessen wurde, sich aber vermuten la¨ßt, daß sie fu¨r einen gro¨ße-
ren Wellenla¨ngenbereich gilt. In [35] befinden sich Angaben fu¨r die temperaturabha¨ngige
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Brechwerta¨nderung in Li2B4O7 im Wellenla¨ngenbereich von 0.43584 bis 0.64385 [µm] fu¨r
den Temperaturbereich 233-373 K:
dno/dT = 2, 6 , dne/dT = 4, 1 (fu¨r 233 < T < 253 K und λ = 0.64385 [µm])
dno/dT = 2, 0 , dne/dT = 3, 7 (fu¨r 253 < T < 273 K und λ = 0.64385 [µm])
Ein Problem dieser Literaturangabe ist, daß die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung
nicht richtig an den Temperaturintervallu¨berga¨ngen erfaßt wird.





λ2 − 0, 0179 − 0, 0155λ





λ2 − 0, 0156 − 0, 0044λ
2 − 9, 6 · 10−6[K−1] · (T − T0)
wobei die temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung in einem Wellenla¨ngenbereich λ von
0,4 bis 1 (µm) gilt und somit gut mit der Messung fu¨r die verwendete Laserwellenla¨nge

















Abbildung 11: Darstellung der temperaturabha¨ngigen Phasenanpassung fu¨r Typ I in
BaB2O4 fu¨r λ = 1079 nm (Nd-YAP-Laser) mit θ = ] (~k, optische Achse).
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4.2.2 Bismutzinkborat: Bi2ZnB2O7
Beim Bi2ZnB2O7 ist lediglich Typ I Phasenanpassung mo¨glich [42], Hobden-Klasse 13 [45]:
n1(λ/2) > [n1(λ) + n3(λ)]/2 n3(λ/2) > n2(λ/2) > n3(λ) > n1(λ/2) > n3(λ) > n1(λ).
n a  || n 2
1080 nm (I)
n b  || n 3
n g  || n 1
- +
Abbildung 12: Stereographische Projektion des optischen Hauptachsensystem. Phasenan-
passungskurven fu¨r Bi2ZnB2O7 bei Raumtemperatur (293 K) (schwarz) sowie 200 K un-
terhalb (-) wie 200 K oberhalb Raumtemperatur (+).





λ2 − 0, 0337 + 0, 0596λ





λ2 − 0, 0454 − 0, 0440λ





λ2 − 0, 0514 − 0, 0589λ
2 + 19, 3 · 10−6[K−1] · (T − T0)
wobei die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung nur fu¨r die verwendete Laserwel-
lenla¨nge λ = 0, 6328 (µm) bekannt ist, sich aber vermuten la¨ßt, daß sie fu¨r einen gro¨ßeren
Wellenla¨ngenbereich gilt.
4 TEMPERATURABHA¨NGIGE BRECHWERTA¨NDERUNG 36
4.2.3 Bismuttriborat: BiB3O6 (BiBO)
Aufgrund der besonderen Anisotropie der temperaturabha¨ngigen Brechwertkoeffizienten











Abbildung 13: Typische Morphologie (mit Fla¨chenindizes) von BiB3O6 nach [46]
Monoklines Bismuttriborat BiB3O6 (abgeku¨rzt BiBO) kristallisiert in der Raumgruppe C2
mit der Metrik [47]: a1 = 7, 116(2) A˚, a2 = 4, 993(2) A˚, a3 = 6, 508(3) A˚, α2 = 105, 62(3)
◦.
Dabei sind die orthogonalen Achsen ~e1, ~e2, ~e3 durch ~e3||~a3, ~e2||~a∗2||2, ~e1 = ~e2 × ~e3, (|~e1| =
|~e2| = |~e3| = 1) definiert. Die Morphologie wird durch die Formen {001}, {111}, {111},
{111} und {110} bestimmt.
Die Punktgruppe 2 zeigt Enantiomorphie, d.h. BiB3O6 kann in sogenannten rechten und
linken Formen auftreten. Bei den Darstellungen wird ein Rechts-Individuum zu Grunde
gelegt.
Die Struktur von BiB3O6 besteht aus planaren [BO3]-Dreiecken sowie [BO4]-Tetraedern
im Verha¨ltnis 2:1, verbunden durch Schichten von 6-fach koordinierten Bismutkationen.
Die BO3-Dreiecke sind jedoch stark verzerrt: Das Boratom weist einen Abstand von 0,044
A˚ zur Ebene der Sauerstoffatome auf und die Winkel der Schenkel des Dreiecks unter-
einander sind 128, 8(9)◦, 121, 2(9)◦ und 110,3(9)◦ [47]. Zusa¨tzlich zur Anisotropie in den
verschiedenen Effekte, wie bereits am SHG Effekt diskutiert [42], tra¨gt das einsame Elek-
tronenpaar des Bismutatoms bei.


























Abbildung 14: (a) Projektion der Struktur von BiB3O6 entlang [010] mit der zugeho¨rigen
Schnittfla¨che der Repra¨senationsfla¨che b′33 (vgl. Abb. 15). (b) Projektion der Struktur
von BiB3O6 entlang [001], mit der zugeho¨rigen Schnittfla¨che der Repra¨sentationsfla¨che
b′33 (vgl. Abb. 15) (Strukturdaten aus [47]).
Genau wie die thermische Ausdehnung, ist auch die Temperaturabha¨ngigkeit des Pola-
risationstensors ausgepra¨gt anisotrop (Abb. 15), was sich in der Struktur von BiB3O6
wiederspiegelt. BiB3O6 kristallisiert in einer schichtartigen Struktur, die durch abwech-
selnde Borat- und Bismutlagen parallel (001) aufgebaut ist (Abb. 14a). Innerhalb der
(010)-Ebene sind die Koeffizenten bij positiv und die Extremalwerte orientieren sich u.a.
an der Ausrichtung der [BO3]-Dreiecke. Innerhalb der Ebene senkrecht ~e
0
3 treten eben-
falls zwei Extremalwerte auf, d.h. der maximale positive, wie auch der maximale negative
Wert (Abb. 14b). Diese Extremalwerte orientieren sich u.a. an der Ausrichtung der [BO3]-
Tetraeder und der des einsamen Elektronenpaars des Bi3+.













































Abbildung 15: Vergleich der Repra¨sentationsfla¨chen der thermischen Ausdehnung (links)
[39] und des temperaturabha¨ngigen Polarisationstensors (rechts) von BiB3O6. Positive
Werte sind in schwarz, negative Werte in grau dargestellt. Das kristallphysikalische Sys-
tem {~ei}, wie das optische Hauptachsensystem {~e 0i } bzw. das Hauptachsensystem der
thermischen Ausdehnung {~e 0∗i } sind eingezeichnet.
Definition der Repra¨sentationsfla¨che des Tensors:
α
′












α11 α22 α33 α13 b11 b22 b33 b13












+9,3 +53,7 -28,9 +2,3(3) -3,0(1) +1,3(2)
](~e1, ~e 0∗1 ) = 81, 6◦ ](~e1, ~e 01 ) = 46, 71◦ (632,8 nm)
Tabelle 5: Angabe der Tensorkoeffizienten [αij] und [bij] von BiB3O6 in [10
−6 K−1]. Die
Daten der thermischen Ausdehnung stammen aus [39]. Das optische Hauptachsensystem
ist durch {~e 0i }, das Hauptachsensystem der thermischen Ausdehnung durch {~e 0∗i } ge-
kennzeichnet. Zur Def. der Winkel und Transformationgro¨ßen vgl. auch Anhang 8.1.2.
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Der direkte Zusammenhang zwischen thermischer Ausdehnung und der Temperaturabha¨n-












































Abbildung 16: Repra¨sentationsfla¨che des temperaturabha¨ngigen Gangunterschiedes
(1/L
′
3) · (dΓ1/dT )(ψ, ρ) mit dem Radiusvektor ~r = (1/L′3) · (dΓ1/dT )~e ′3 fu¨r BiB3O6, in
Blickrichtung entlang der zweiza¨hligen Achse. Positive Werte sind in schwarz, negative
Werte in grau dargestellt.
Die temperaturabha¨ngigen Gangunterschiedsa¨nderungen verhalten sich ebenfalls extrem
anistrop. Eine Analyse zeigt, daß die symmetriefixierten Maxima der temperaturabha¨ngi-
gen Gangunterschiede entlang der Einstrahlungsrichtung parallel der polaren zweiza¨hligen
Achse zu finden sind. Daneben existieren nichtsymmetriefixierte Minimas, vgl. Tab. 6.
ψ · pi/180 ρ · pi/180 L′−13 (dΓ1/dT ) ψ · pi/180 ρ · pi/180 L
′−1
3 (dΓ2/dT )
90 90 +36, 5 90 90 +47, 7
→ 0 80 −14, 0 → 0 74 −27, 0
→ 180 100 −14, 0 → 180 106 −27, 0
Tabelle 6: Maxima und Minima der temperaturabha¨ngigen Gangunterschiedsa¨nderungen.
Einheiten in [10−6 K−1].
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Aufgrund der monoklinen Symmetrie ist die Lage des Hauptbrechwertes n02 entlang der
2-za¨hligen Achse fixiert. Die Orientierung der Hauptbrechwerte in der dazu senkrechten
Ebene ist allerdings an keine Symmetriebedingungen gebunden. Der Parameter mit dem
Winkel ϕ bezeichnet, kann sowohl temperatur-, als auch wellenla¨ngenabha¨ngig sein und
gibt die Orientierung der Hauptbrechwerte innerhalb eines Bezugssystem an (Abb. 17).
Eine temperaturbedingte A¨nderung der Auslo¨schungsschiefe an einer (010)-orienterten
Platte (Drehung der Indikatrix um die 2-za¨hlige Achse) konnte (neben der Scherdefor-
mation) weder unter einem Heiz-/Ku¨hlpolarisationsmikroskop zwischen 150-300 K, noch
mittels Faradayzelle in Kombination mit gekreuzten Polarisatoren zwischen 100-300 K
festgestellt werden (|∆φ| ≤ 1◦). Eine wellenabha¨ngige Lagendispersion besteht [40]. Die
relativ große Doppelbrechung erlaubt bei BiB3O6 sowohl fu¨r Typ I als auch fu¨r Typ II ei-
ne Phasenanpassung fu¨r SHG u¨ber einen großen Wellenbereich. Der Transmissionsbereich
erstreckt sich dabei von 286 nm (50%ige Transmission) bis deutlich u¨ber 2,5 µm [42]. Die
Auswirkung der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung auf die Phasenanpassung fu¨r
die Erzeugung der zweiten Harmonischen ist am U¨bergang der Hobden Klasse 2 auf 6































Abbildung 17: Definition des Winkels ϕ (links). Aufgrund der monoklinen Symmetrie




3 in einer Ebene senkrecht zur 2-za¨hligen Achse ~a2. Der Winkel ϕ ist
identisch dem Winkel zwischen ~a∗1 (||~e1) und n01 und gibt die Verdrehung der Hauptachsen
der Brechwerte gegenu¨ber dem kristallphysikalischen System an. Definition des Winkels
φ und des Winkels θ bezu¨glich der Hauptbrechwerte (rechts).
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Abbildung 18: Stereographische Projektion von phasenangepaßten Richtungen fu¨r SHG
(Typ I und II). Phasenanpassungskurven fu¨r BiB3O6 bei Raumtemperatur (293 K) sowie
der Verlauf 100 K unterhalb (-), wie 100 K oberhalb (+) Raumtemperatur. Die jeweilige
Wellenla¨nge und der Typ (I oder II) ist am Rand angegeben. Die zugeho¨rigen Hobden-
Klassen sind fu¨r λ = 1179 nm 100 K unterhalb Raumtemperatur (-): 2, 100 K oberhalb
Raumtemperatur (+): 6. Die zugeho¨rigen Hobden-Klassen sind fu¨r λ = 789 nm 100
K unterhalb Raumtemperatur (-): 6, 100 K oberhalb Raumtemperatur (+): 7 [45]. Die
Phasenanpassungskurven bei Raumtemperatur sind die U¨bergangsgrenzen zwischen den
jeweiligen Hobdenklassen.
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2 − 3, 9 · 10−6[K−1] · (T − T0)
wobei die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung nur fu¨r die verwendete Laserwel-
lenla¨nge 0,6328 (µm) bekannt ist, sich aber vermuten la¨ßt, daß sie fu¨r einen gro¨ßeren
Wellenla¨ngenbereich gilt.
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Abbildung 19: Stereographische Projektion von phasenangepaßten Richtungen fu¨r SHG
(Typ I). Dargestellt ist der Verlauf von deff in [pm/V] bei BiB3O6 fu¨r die Wellenla¨nge λ =
1079 nm in stereographischer Projektion in Form von Isolinien. Fu¨r λ = 1179 nm ist ein
a¨hnlicher Verlauf von deff zu erwarten. Daru¨bergelegt sind die Phasenanpassungskurven
fu¨r BiB3O6 bei Raumtemperatur (293 K) sowie der Verlauf 100 K unterhalb (-), wie 100 K
oberhalb (+) Raumtemperatur fu¨r λ = 1179 nm (Typ I).
deff ist der wirksame Koeffizient des [d
SHG
ijk ]-Tensors..
Fu¨r Typ I (ss-f) mit n∗1 > n
∗
2 (→ n∗1 = ns, n∗2 = nf ) gilt: deff = d∗211 = γ2iγ1jγ1kdijk.
Die aufgefu¨hrten Daten fu¨r deff [pm/V] bei 1079 nm bzgl. des optischen Hauptbrechwert-
systems stammen aus [42].
d 0222 = ±2, 60(7) d 0211 = ±1, 9(2) d 0233 = ±2, 9(3) d 0231 = ±1, 6(2)
d 0112 = ±1, 6(2) d 0332 = ±3, 5(3) d 0312 = ±1, 7(2) d 0132 = ±1, 7(2)
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Besonders interessant ist die nichtkritische Phasenanpassung fu¨r Typ I (φ = 90◦). Hier ist
die Phasenanpassungsrichtung mittels Temperaturvera¨nderung stark beeinflußbar (unter
der Voraussetzung, daß die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung im optischen wie
im nahen Infrarotbereich nicht von 0,6328 µm verschieden ist). Dabei kann deff Werte
annehmen, die in der Gro¨ßenordnung vieler anderer Substanzen, welche bereits verwen-
det werden, liegen du¨rfte (Abb. 19). Substanzen, wie z.B. KTP (Kaliumtitanylphosphat
KTiOPO4) mit deff ≤ 2, 7 pm/V, BBO (β-Bariumborat, β-BaB2O4) mit deff ≤ 2, 3
pm/V oder Lithiumiodat (LiIO3) mit deff zwischen 2 und 3 pm/V [48].
4.3 Kurzzusammenfassung
In diesem Kapitel sind zwei Meßmethoden eingesetzt. Mit der Absolutmethode, rea-
lisiert durch das modifizierte Jamin Interferometer, la¨ßt sich die temperaturabha¨ngige
Brechwerta¨nderung messen, wa¨hrend mit der Relativmethode, realisiert durch den rotie-
renden Analysator, der temperaturabha¨ngige Verlauf der Doppelbrechung. Daru¨berhinaus
sind die Meßergebnisse von zahlreichen Substanzen aus der Familie der Borate sowie die




Zur Erfassung der piezoelektrischen Konstanten bei Raumtemperatur kommt eine dy-
namische Druckzelle zum Einsatz (Abb. 20). Die vom Oszillator (Tektronix AFG 3022)
erzeugte sinusfo¨rmige Wechselspannung wird an den Versta¨rker (PI E-660) weitergelei-
tet. Das Oszillatorsignal (betrieben bei 1 Hz) wird hier versta¨rkt und damit der Piezo-
druckgeber (PI P840.30) gespeist. Die vom Druckgeber erzeugte Kraft wird auf einen
Piezodruckpru¨fer u¨bertragen, mit dessen Hilfe die korrekte Funktionsweise des Piezo-
druckgebers u¨berpru¨ft werden kann. Der durch den piezoelektrischen Effekt entstandene
Ladungsunterschied ∆Q wird durch einen Ladungsversta¨rker (Kistler 5011A) versta¨rkt.
Das versta¨rkte Signal wird u¨ber eine BNC-Buchse in Form einer Spannung von ±10 V und
einem Strom von 0 mA bis 5 mA an eine Digital-Analog-Wandler-Karte (ADDA 12) in
einen Computer zur weiteren Auswertung weitergeleitet. Die Digital-Analog-Wandlerkarte
(ADDA 12) im Computer ist in der Lage 32768 Meßwerte innerhalb von ca. drei Sekunden
aufzunehmen. Von diesen 32768 Messungen wird jeweils der Maximalwert aufgenommen.
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Abbildung 21: Anordnung einer longitudinalen Messung (links), Anordnung einer trans-
versalen Messung (rechts).
5.1.1 Longitudinale Meßanordnung
Fu¨r eine longitudinale Messung werden die Ladungen auf den Fla¨chen gemessen auf die
die longitudinale mechanische Spannung wirkt (Abb. 21). Die jeweiligen Gleichungen sind
im folgenden Beispiel zur longitudinalen Meßananordnung erla¨utert. Gewa¨hlt sei eine




1 , somit eine Messung der Ladung auf den
Fla¨chen senkrecht ~e
′














1) und die longitudinale































folgt unter der Verwendung des Kistler Ladungsversta¨rker die Beziehung:














Dabei setzt sich der Meßfaktor m des Ladungsversta¨rkers aus der Meßempfindlichkeit b
und dem Skalierungsfaktor s zusammen. Fu¨r die genaue Definition von b und s wird auf
das Handbuch des Kistler 5011 Ladungsversta¨rker verwiesen. Als Referenz wird α-Quarz




Fu¨r eine transversale Messung werden die Ladungen auf den Fla¨chen senkrecht zur Be-














































































Im Gegensatz zu der longitudinalen Meßanordnung fließt hier die Dimension des Pra¨pa-
rates mit ein.
Die besondere Sta¨rke der dynamischen Druckzelle ist im Gegensatz zu optischen Interfe-
renzmeßmethoden (vgl. Kap. 6.1), daß die piezoelektrischen Tensorkomponenten von den
elektrooptischen Tensorkomponenten entkoppelt bestimmt werden ko¨nnen. Im allgemei-
nen Fall (PSG 1) genu¨gt es, sich auf vier speziell orientierte Pra¨parate zu beschra¨nken
[3]: dem Hauptschnitt (Kanten parallel des kristallphysikalischen Systems) und drei der
sogenannten 45◦-Schnitte (jeweils Drehung um 45◦ um eine der drei kristallphysikalischen
Achsen). Um mit diesen vier Pra¨paraten alle unabha¨ngigen Tensorkomponenten bestim-
men zu ko¨nnen, ist es notwendig in longitudinaler und transversaler Messanordnung die
piezoelektrischen Konstanten messen zu ko¨nnen. In Tab. 8 sind die wirksamen Anteile des
[dijk]-Tensors bei gegebener Pra¨parateorientierung fu¨r die longitudinale und transversale
Meßanordnung im allgemeinen Fall (PSG 1) aufgefu¨hrt.
Genau wie bei Lindner [52] bereits gezeigt, ergeben sich Probleme bei der Drucku¨ber-
tragung in der Sandwichanordnung. Insbesondere die Realisierung homogener Druckver-
teilung bei der transversalen Meßanordnung ist im Gegensatz zur longitudinalen Meßan-
ordnung schwieriger. Die U¨bertragung scheint nicht durchgehend homogen zu sein. Sie
nimmt innerhalb der Sandwichanordnung von oben nach unten ab. Die Ursache ko¨nnte in
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den Komponenten der Sandwichanordnung liegen. Die Elektroden sowie Isolatorplatten
sind bis auf ±3 µm genau planparallel geschliffen. Allerdings summieren sich diese Unge-
nauigkeiten aufgrund der Anzahl der Elemente innerhalb der Sandwichanordnung, wobei
im unteren Teil der Sandwichanordung der Druck, u.a. durch Auftreten von Scherkra¨ften,
nicht mehr uniaxial u¨bertragen wird. Um das Problem einer nicht uniaxialen Drucku¨ber-
tragung zu vermeiden, empfiehlt es sich neben dem Prinzip der Sandwichanordnung zuerst
nur den Meßkristall ohne die Referenzquarze zu vermessen und anschließend beide Refe-
renzquarze, jeweils einzeln (um hieraus einen Mittelwert fu¨r die Referenz zu bilden) ohne
Meßkristall, um so die Komponenten in der Meßanordnung zu reduzieren.
In Tab. 7 ist der Zusammenhang zwischen der Kristallsymmetrie und Anzahl der symme-
triebedingten unabha¨ngigen Komponenten des piezoelektrischen Tensors dijk dargestellt.
PSG Komp. PSG Komp.
1 18 4mm 3
m 10 42m 2
2 8 422 1
mm2 5 6 4
222 3 6 2
3 6 6mm 3
32 2 622 1
3m 4 62m 1
4 4 43m 1
4 4 23 1
432 0
Tabelle 7: Der piezoelektrische Effekt und die Kristallsymmetrie [4].
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Schnitt σ || P || Meßgleichung
[100]e × [001]e × [010]e [100]e [100]e d I111
[010]e [010]e d I222
[001]e [001]e d I333
[100]e [010]e d I211
[100]e [001]e d I311
[010]e [100]e d I122
[010]e [001]e d I322
[001]e [100]e d I133
[001]e [010]e d I233
[101]e × [101]e × [010]e [101]e [101]e d ′ II333 =
√

























2/2 · (d122 − d322)
[101]e [010]e d
′ II
233 = (d211 + 2d213 + d233)/2
[101]e [010]e d
′ II
211 = (d211 − 2d213 + d233)/2
[110]e × [001]e × [110]e [110]e [110]e d ′ III111 =
√

























2/2 · (d233 − d133)
[110]e [001]e d
′ III
311 = (d311 + 2d312 + d322)/2
[110]e [001]e d
′ III
322 = (d311 − 2d312 + d322)/2
[100]e × [011]e × [011]e [011]e [011]e d ′ IV222 =
√

























2/2 · (d311 − d211)
[011]e [100]e d
′ IV
122 = (d122 + 2d123 + d133)/2
[011]e [100]e d
′ IV
133 = (d122 − 2d123 + d133)/2
Tabelle 8: Die wirksamen Anteile des [dijk]-Tensors bei gegebener Pra¨parateorientierung
fu¨r die longitudinale und transversale Meßanordnung in der PSG 1. Die Indizes (I, II, III,
IV) dienen zur Unterscheidung der Gleichungen.
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5.2 Meßparameter und -ergebnisse
Im folgenden Kapitel werden die Meßergebnisse piezoelektrischer Konstanten, gewonnen
mit der dynamischen Druckzelle bei Raumtemperatur vorgestellt, d.h. sowohl Testmes-
sungen der Substanzen
• Natriumbromat, -chlorat: NaBrO3, NaClO3 (PSG 23)
• Kaliumdihydrogenphosphat: KH2PO4 (KDP) (PSG 42m)
als auch Messungen der Substanzen
• vom Natriumlithiumsulfat-Hexahydrat-Typ: Na3Li(XO4)2·6H2O X=(Mo, Cr, S, Se)
(PSG 3m)
• Lithiumsulfat-Monohydrat und das isotype Lithiumselenat-Monohydrat: Li2SO4·H2O,
Li2SeO4·H2O (PSG 2)
• Bismuttriborat: BiB3O6 (BiBO) (PSG 2)
• Sarcosiniumtatrat: C3H8NO2+·C4H5O6− (PSG 1)
Untersuchungen von ZnO-Kristallen (Wurzitstruktur, PSG 6mm) bei Raumtemperatur
zeigten, daß die Leitfa¨higkeit dieses Halbleiters die Bestimmung der piezoelektrischen
Konstanten verhinderte. Daher wird auf diese Substanz nicht na¨her eingegangen. In den
Literaturdaten [62] bis [66] finden sich keine Angaben, mit welchen Meßverfahren die
Tensorkomponenten bestimmt wurden, oder wie die Leitfa¨higkeit von ZnO beru¨cksichtigt
wurde. Insbesondere die Theorie der Berry-Phasen (PB) bzgl. der Modellierung des pie-
zoelektrischen Effekts in ZnO gilt nur in nichtleitenden Kristallen (vgl. Kap. 3.1.3 und
[18]).
Alle gemessenen piezoelektrischen Konstanten sind in den Einheiten [pm/V] angegeben.
Eine Liste aller piezoelektrischen Einzelmessungen der im folgenden vorgestellten Sub-
stanzen befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 8.5). Sa¨mtliche Richtungsangaben beziehen
sich soweit nicht anders erwa¨hnt auf das in der u¨blichen Weise definierte kartesische Be-
zugssystem (IRE-Standard) [49]. Der angegebene Tensor des jeweiligen Kristalls bezieht
sich ebenfalls auf das kristallphysikalische System.
5.2.1 Probenpra¨paration
Die Pra¨parate aus den jeweiligen Kristallen wurden auf die fu¨r die Messung beno¨tigten
Dimensionen (> 0,4 cm × 0,4 cm × 0,4 cm bzw. <1,2 cm × 1,2 cm × 1,2 cm) zurechtge-
schliffen. Eine Liste der Maße der verwendeten Quader-Pra¨parate befindet sich im Anhang




Als Testsubstanzen wurden Pra¨parate von Natriumbromat und -chlorat (NaBrO3, NaClO3)
sowie von Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4, KDP) herangezogen.
Die Substanzen NaBrO3, NaClO3 sind kubisch und kristallisieren in der PSG 23. In dieser
PSG existiert symmetriebedingt nur eine unabha¨ngige Komponente, aber 6 von Null
verschiedene Komponenten d123 = d231 = d312 = d132 = d213 = d321 des piezoelektrischen
Tensors dijk.
Die Substanz KH2PO4 kristallisiert bei Raumtemperatur in der PSG 42m. In der PSG
42m existieren symmetriebedingt 2 unabha¨ngige, 6 von Null verschiedene Komponenten
d123 = d132 = d213 = d231 und d312 = d321 des piezoelektrischen Tensors dijk.
Von der Substanz NaBrO3 stand ein etwa 3 mm dicker (111)
e-Kristallschnitt zur Verfu¨gung.




3)d123 des longituninalen piezoelektri-
schen Effekts in [111]e-Richtung.
Von der Substanz NaClO3 bzw. KH2PO4 stand jeweils ein [110]
e× [110]e× [001]e-Pra¨parat
zur Verfu¨gung, welches mit Hilfe der transversalen Anordnung vermessen wurde:
Pra¨parat σ || P || NaBrO3 KH2PO4
[110]e × [110]e × [001]e [110] [001] d ′ III311 = d123 d ′ III311 = d312
[110] [001] d
′ II
322 = d123 d
′ II
322 = d312
Eine Zusammenfassung der Testmessungen im Vergleich mit Literaturdaten zeigt Tab. 9.
Substanz dijk Meßwert Literaturwert
NaBrO3 d123 1,02(2) 1,21(2) [50] 1,19(5) [54]
NaClO3 d123 0,66(4) 0,81(2) [50] 0,73(3) [54]
KH2PO4 d312 10,0(4) 10,3(2) [50] 10,3(4) [54] 10,5(1) [52] 11,9(1) [53]
Tabelle 9: Piezoelektrische Koeffizienten in [pm/V].
Die gemessene Konstante d123 von NaBrO3 weicht um 14% im Vergleich zu den Lite-
raturdaten [50] und [54] ab. Ein Grund hierfu¨r ko¨nnte darin liegen, daß die Probe die
fu¨r die Meßzelle ideale Ausmaße u¨berschritt. Die gemessene Konstante d123 von NaClO3
weicht um 9% zu dem Wert von Heibach [54] ab. NaClO3 ist im Gegensatz zu NaBrO3
hygroskopisch. Problematisch erweist sich bei Messungen hygroskopischer Substanzen die
Trocknung der Meßzelle, so daß Meßwerte aufgrund der Leitfa¨higkeit bei ho¨herer Luft-
feuchtigkeit geringer ausfallen. Die Konstante d312 von KH2PO4 stimmt innerhalb der
Fehler gut mit den Literaturdaten [50], [54], [52] u¨berein. Die Abweichung betra¨gt we-
niger als 4%. Pra¨parate einachsiger Kristalle lassen sich im Gegensatz zu Pra¨paraten
kubischer oder zweiachsiger Kristalle entlang [001]e exakt mit Hilfe eines Polarisations-
mikroskops orientieren. Eine Fehlorientierung eines [110]e× [110]e× [001]e− Pra¨parat um
[001]e, d.h. eine Abweichung des sogenannten 45◦-Schnittes um ±∆α, hat einen Fehler
von ∆d312 = ±(cos(2∆α) − 1)d312 zur Folge. Somit bewirkt eine Fehlorientierung von
∆α = ±5◦ einen Fehler von unter ±2% in der Tensorkomponente d312. Eine wesentliche
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Fehlerquelle ist die Qualita¨t der Kristallproben. Der Einfluß von Faktoren, wie Baufehler,
Verspannungen, Oberfla¨chenbeschaffenheit (fu¨r den Ladungsabgriff), ... etc. der Proben
lassen sich fu¨r die Messungen kaum abscha¨tzen, sind aber nicht vernachla¨ssigbar. Hinzu
kommt, daß eine Probe bereits beim Einbau in die Sandwichordnung einer konstanten
Zugbelastung ausgesetzt wird, was ebenfalls Einfluß auf eine Messung haben kann.
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Abbildung 22: Ein von L. Bohaty´ gezu¨chteter und fotographierter Na3Li(SeO4)2·6H2O
Einkristall (oben links) sowie die Projektion der Struktur des Na3Li(MoO4)2·6H2O [75].
Die Wasserstoffatome sind zur besseren U¨bersicht weggelassen.
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a1 = a2 a3 α1 = α2 α3
X=Mo [75] 8, 733(2) A˚ 31, 170(5) A˚ 90◦ 120◦
X=Cr [76] 8, 582 A˚ 30, 829 A˚ 90◦ 120◦
X=S [77] 8, 451 A˚ 30, 280 A˚ 90◦ 120◦
X=Se [78] 8, 6019(4) A˚ 30, 839(1) A˚ 90◦ 120◦
Tabelle 10: Metrik der isotypen Verbindungen vom Typ: Na3Li(XO4)2·6H2O (X=Mo, Cr,
S, Se) in der RG R3c.
Die Substanzen sind isotyp und kristallisieren in der RG R3c. Es wird der Frage nach-
gegangen, welche Auswirkung der Austausch einzelner Atome auf den piezoelektrischen
Effekt hat. In der PSG 3m existieren symmetriebedingt 4 unabha¨ngige, 11 von Null ver-
schiedene Komponenten des piezoelektrischen Tensors dijk:
d311 = d322
d222 = −d211 = −d112 = −d121
d333
d113 = d131 = d223 = d232
Eine U¨bersicht u¨ber die piezoelektrischen Koeffizienten der isotype Verbindungen vom
Typ: Na3Li(XO4)2·6H2O (X=Mo, Cr, S, Se) gibt die folgende Tabelle:
X=Mo X=Cr X=S X=Se
d311 −0, 8(1) −1, 6(2) −0, 7(1) −0, 8(1)
d222 −2, 6(1) −2, 9(1) −3, 1(6) −1, 9(2)
d333 +6, 0(1) +6, 0(2) +3, 7(1) +3, 1(1)
d113 +0, 4(3) −0, 1(4) +0, 1(1) −0, 6(3)
Tabelle 11: Piezoelektrische Koeffizienten der isotypen Verbindungen vom Typ:
Na3Li(XO4)2·6H2O (X=Mo, Cr, S, Se).
Der longitudinale piezoelektrische Effekt






3 ρ d333 + sin
2 ρ cos ρ(d311 + 2d113) + sin
3 ρ(sin3 ψ − 3 cos2 ψ sinψ)d222
gegeben (vgl. Kap. 8.1.2). Aus ∂d
′
333/∂ψ = 0 bzw. ∂d
′
333/∂ρ = 0 folgt das lineare Glei-
chungssystem:
3 cosψ sin3 ρ(3 sin2 ψ − cos2 ψ)d222 = 0 (1)
sin ρ cos ρ
{
cos ρ(3d333 + 2(d311 + 2d113)) + 3 sin ρ(sin




Gleichung (1) ist fu¨r ψ = k
6
pi (k = 1, 3, 5, 7, 9, 11) oder ρ = 0, pi erfu¨llt. Setzt man die
mo¨glichen Werte von ψ in Gleichung (2) ein , so ergibt sich fu¨r ρ die Bedingung:
ρ = arctan(+u) fu¨r ψ =
k
6
pi (k = 1, 5, 9)
ρ = arctan(−u) fu¨r ψ = k
6
pi (k = 3, 7, 11)
u :=
3d333 + 2(d311 + 2d113)
3d222
Gleichung (2) ist fu¨r ρ = 0, pi ebenfalls erfu¨llt. Die mo¨glichen Extremstellen (ψ,ρ) von
d
′














pi, arctan(−u)), (•, 0) und (•, pi). Zur genaueren Spezifikation der gefun-










Maxima fu¨r d222 < 0








Minima fu¨r d222 < 0
Maxima fu¨r d222 > 0
(•, 0) =
{
Minima fu¨r 3d333 + 2(d311 + 2d113) < 0
Maxima fu¨r 3d333 + 2(d311 + 2d113) > 0
(•, pi) =
{
Maxima fu¨r 3d333 + 2(d311 + 2d113) < 0
Minima fu¨r 3d333 + 2(d311 + 2d113) > 0
Fu¨r 3d333 + 2(d311 + 2d113) = 0 sind (•, 0), (•, pi) weder Maxima noch Minima.
Die Repra¨sentationsfla¨che des longitudinalen Effektes d
′





ist in Abb. 23 fu¨r X=Mo dargestellt. Eine Analyse der Tab. 11 zeigt, daß das Hauptmaxi-
mum des Longitudinaleffektes d
′
333 in dieser Natriumlithiumsulfatgruppe in [001]-Richtung
liegt. Wie sich feststellen la¨ßt, ist die Gro¨ße des Hauptmaximum, durch die Tensorkom-
ponente d333 charakterisiert, fu¨r X=Se kleiner als fu¨r X=S. Dagegen ist die Tensorkom-
ponente d333 fu¨r X=Mo und X=Cr in etwa gleich groß, aber im Gegensatz zu X=S, Se
deutlich gro¨ßer. Um die Beobachtung des piezoelektrischen Verhaltens in Relation mit der
Struktur dieser Natriumlithiumsulfatgruppe setzen zu ko¨nnen, mu¨sste die Beweglichkeit
einzelner Atome und die Verdrehung einzelner Baugruppen, wie der XO3-Tetraeder, unter
Einflusses eines elektrischen Feldes na¨her analysiert werden (vgl. Kap. 3.1.2). Fu¨r die drei
Nebenmaxima ergeben sich die Werte:
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X ψ · pi/180 ρ · pi/180 d ′333
(k = 1, 5, 9) [pm/V]
Mo 30 · k 113 1, 6
Cr 30 · k 121 1, 7
S 30 · k 132 0, 3
Se 30 · k 137 0, 5
Tabelle 12: Nebenmaxima des Longitudinaleffekts d
′
333 fu¨r die Natriumlithiumsulfatgrup-
pe: Na3Li(XO4)2·6H2O X=(Mo, Cr, S, Se).










































Abbildung 23: Na3Li(MoO4)2·6H2O: longitudinaler Effekt d ′333 = β3iβ3jβ3kdijk mit dem




3 (links), transversaler Effekt d
′
133 = β1iβ3jβ3kdijk mit dem Radi-






2⊥~e3 (vgl. Anhang)) (rechts).
Der Transversaleffekt
Eine nummerische Analyse des Ausdrucks d
′
133 = γ1iγ3jγ3kdijk ergibt fu¨r die Maxima des
transversalen piezoelektrischen Effektes in der Natriumlithiumsulfat-Gruppe:
5 PIEZOELEKTRIK 55
ρ · pi/180 ψ · pi/180 ϕ · pi/180 d ′333
(k = 0, 1, ..., 5) [pm/V]
Mo 90 60 · k 253 fu¨r k = 0, 2, 4 2,7
107 fu¨r k = 1, 3, 5
Cr 90 60 · k 241 fu¨r k = 0, 2, 4 3,3
119 fu¨r k = 1, 3, 5
S 90 60 · k 257 fu¨r k = 0, 2, 4 3,2
103 fu¨r k = 1, 3, 5
Se 90 60 · k 247 fu¨r k = 0, 2, 4 2,1
113 fu¨r k = 1, 3, 5
Tabelle 13: Maxima des Transversaleffekts d
′
133 fu¨r die Natriumlithiumsulfatgruppe:
Na3Li(XO4)2·6H2O X=(Mo, Cr, S, Se).
In Abb. 23 ist als Beispiel der transversale Effekt d
′
133 = β1iβ3jβ3kdijk mit dem Radius-






2⊥~e3) als Repra¨sentationsfla¨che dargestellt.
Die isotypen Verbindungen: Na3Li(XO4)2·6H2O X=(Mo, Cr, S, Se) werden in tech-
nischer Hinsicht wahrscheinlich keine Anwendung finden, da diese Kristalle gegenu¨ber
a¨ußeren Einflu¨ssen empfindlich reagieren. Oberhalb von 40◦C sind die Substanzen der
Natriumlithiumsulfat-Gruppe chemisch instabil. Eine Verbindung mit X=W existiert
zwar, ist aber schon bei Raumtemperatur instabil und daher nicht vermessen. Hinzu
kommt, daß diese Substanzen unter VakuumWasser verlieren. Ein Bedampfen einer Gold-
schicht fu¨r Longitudinalmessungen ist somit nicht mo¨glich gewesen. Die Ladungen wurden
direkt an den polierten Oberfla¨chen abgegriffen. Fu¨r Transeversalmessungen wurde Sil-
berlack verwendet. Kristalle mit X=S mu¨ssen z.T. unter Parafino¨l gelagert werden, da
sie hygroskopisch sind. Dagegen sind Kristalle der isotypen Reihe X=Mo, Cr kaum bzw.
X=Se u¨berhaupt nicht hygroskopisch. Die Substanz Na3Li(SeO4)2·6H2O ist giftig und ist
daher bei der Pra¨paration mit Sorgfalt zu behandeln.
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5.2.4 Die isotypen Verbindungen: Li2XO4·H2O (X=S, Se)
Lithiumsulfat-Monohydrat: Li2SO4·H2O
Der lineare piezoelektrische Tensor [dijk] von Lithiumsulfat-Monohydrat wurde von Spit-
zer [55] bereits 1937 vermessen. Die Tensorkomponenten dijk wurden seitdem wiederholt
gemessen, jedoch zeigen die Ergebnisse nur teilweise eine befriedigende U¨bereinstimmung,



















Abbildung 24: Typische Morphologie und Projektion der Struktur des Lithiumsulfat-
Monohydrat (Li2SO4·H2O) [69], [72].
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Lithiumsulfat-Monohydrat (Li2SO4·H2O) kristallisiert in der Raumgruppe P21 mit der
Metrik a1 = 5, 4537(2) A˚, a2 = 4, 8570(2) A˚, a3 = 8, 1734(2) A˚, α2 = 107, 22(2)
◦ [68].
Der Kristall, seine polare Kristallklasse 2 und seine Morphologie sind seit gut 100 Jahren
bekannt [67]. Die Morphologie wird durch die Formen {100}, {011}, {101} und {001}
beherrscht. Die Grundbausteine der Kristallstruktur sind polare [LiO4] und [LiO3(H2O)]-
Gruppen sowie [SO4]-Tetraeder, welche alle u¨ber Ecken dreidimensional verknu¨pft sind.
Entlang der zweiza¨hligen Achse bilden die Grundbausteine einen Ring aus je 8 Bauein-
heiten.
In der Punktsymmetriegruppe 2 existieren symmetriebedingt 8 unabha¨ngige Komponen-
ten, 13 von Null verschiedene Komponenten des piezoelektrischen Tensors dijk:
d211 d123 = d132
d222 d312 = d321
d233 d323 = d332
d213 = d231 d112 = d121
Fu¨r die piezoelektrischen Koeffizienten von Li2SO4· H2O ergibt die Mittelung:
Koeffizient eigene Meßwerte Bechmann [56] Heibach [54] Spitzer [55]
d222 +15, 8(5) +16, 3 +13, 9(8) +16, 2
d211 −3, 3(2) −3, 6 −2, 4(1) ≈ 0
d233 +1, 7(1) +1, 7 +1, 2(1) −1, 3
d123 +1, 2(2) +0, 4 +0, 4(1) −0, 5
d112 −2, 4(2) −1, 0 −1, 3(2) −1, 3
d213 −2, 2(1) −2, 5 −1, 7(1) +3, 3
d323 −2, 0(6) −1, 1 −0, 97(9) −2, 0
d312 −1, 4(1) −2, 1 −0, 4(1) +1, 9
Der Vergleich mit den Literaturdaten gibt eine U¨bereinstimmung der piezoelektrischen
Konstanten d222, d211, d233, d213 und eine bedingte U¨bereinstimmung von d323 und d312
mit den Messungen von Bechmann [56]. Bei den Werten d123 und d112 lassen sich keine
U¨bereinstimmungen feststellen.
Lithiumselenat-Monohydrat: Li2SeO4·H2O
Lithiumselenat-Monohydrat (Li2SeO4·H2O) kristallisiert isotyp dem Lithiumsulfat-Mono-
hydrat mit der Metrik a1 = 5, 5878(5) A˚, a2 = 5, 0325(5) A˚, a3 = 8, 4591(5) A˚, α2 =
107, 66(1)◦ [69]. Es wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkung der Austausch von
S↔Se auf den piezoelektrischen Effekt hat.
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Koeffizient Li2SeO4·H2O Li2SO4·H2O
d222 +13, 3(9) +15, 8(5)
d211 −3, 6(2) −3, 3(2)
d233 +0, 8(2) +1, 7(1)
d123 −1, 5(1) −1, 2(2)
d112 −0, 4(1) −2, 4(2)
d213 −2, 8(2) −2, 2(1)
d323 −2, 4(2) −2, 0(6)
d312 −1, 0(1) −1, 4(1)
Tabelle 14: Die piezoelektrischen Konstanten der isotypen Verbindungen: Li2XO4·H2O
(X=S, Se) im Vergleich.
Ein Vergleich der piezoelektrischen Konstanten in Tab. 14 zeigt, daß der longitudina-
le piezoelektrische Effekt entlang der polaren Achse, durch d222 charakterisiert, beim
Lithiumselenat-Monohydrat um etwa 15% kleiner als beim isotypen Lithiumsulfat-Mono-
hydrat ist. Eine mo¨gliche Relation zwischen dieser Beobachtung und der Metrik liefert
eine Gegenu¨berstellung der Gitterkonstanten beider Substanzen. Die Elementarzelle des
Lithiumselenat-Monohydrat ist um fast 10% gro¨ßer als die des Lithiumsulfat-Monohydrat,
die Gitterkonstante a2 selber um etwa 3,6%. Ein Vergleich der Tensorkomponenten d211
und d233, direkt durch Transversalmessungen zuga¨nglich, zeigt, daß d211 im Vergleich zum
Lithiumsulfat-Monohydrat beim Lithiumselenat-Monohydrat leicht gro¨ßer ist, wobei d233
dagegen nur halb so groß ist. Bei den Nebenkonstanten ist d112 beim Lithiumselenat-
Monohydrat deutlich kleiner.
Der longitudinale piezoelektrische Effekt








sin3 ψ d222 + sinψ cos
2 ψ(d211 + 2d112)
}
+ sin ρ cos2 ρ sinψ(d233 + 2d323)
+ cos ρ sin2 ρ sin 2ψ(d123 + d213 + d312)
gegeben. Aus ∂d
′
333/∂ψ = 0 bzw. ∂d
′
333/∂ρ = 0 folgt das lineare Gleichungssystem:
3 sin2 ρ cos ρ
{
sin3 ψ d222 + sinψ cos
2 ψ(d211 + d112)
}
+ cos ρ(cos2 ρ− 2 sin2 ρ) sinψ
(d233 + 2d323)− sin ρ(sin2 ρ− 2 cos2 ρ) sin 2ψ(d123 + d213 + d312) = 0 (1)
sin3 ρ
{
3 sin2 ψ cosψ d222 + cosψ(cos
2 ψ − 2 sin2 ψ)(d211 + 2d112)
}
+ sin ρ cos2 ρ cosψ
(d233 + 2d323) + 2 cos ρ sin
2 ρ cos 2ψ(d123 + d213 + d312) = 0 (2)
Fall a) ρ = 0, pi
(2) ist erfu¨llt, (1) fu¨r ψ = 0, pi.
D.h. mo¨gliche Extremstellen (ψ,ρ) sind (0, 0), (0, pi), (pi, 0) und (pi, pi).
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Fall b) ρ = pi/2


















Fall c) ρ 6= 0, pi/2, pi




a := 3 sin2 ψ cosψ d222 + cosψ(cos
2 ψ − 2 sinψ)(d211 + 2d112)
b := 2 cos 2ψ(d123 + d213 + d312)
c := cosψ(d233 + 2d323)
Eine Division von (1) durch (cos3 ρ sinψ) ergibt:
3 tan2 ρ
{
sin2 ψ d222 + cos
2 ψ(d211 + d112)
}
+ (1− 2 tan2 ρ)(d233 + 2d323)
−(tan3 ρ− 2 tan ρ)2 cosψ(d123 + d213 + d312) = 0
Eine numerische Analyse ergibt die (ψ,ρ)-Werte fu¨r Extremalrichtungen nicht symmetrie-
fixierter mo¨glicher Extremstellen.































Abbildung 25: Die Repra¨sentationsfla¨che von d
′






Die Messungen zeigen sowohl beim Lithiumsulfat-Monohydrat (Li2SO4·H2O) als auch
beim Lithiumselenat-Monohydrat (Li2SeO4·H2O) eine deutliche Dominanz des longitudi-
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nalen Effektes in Richtung der zweiza¨hligen Achse, durch die Tensorkomponente d222 cha-
rakterisiert. Vergleicht man die Repra¨sentationsfla¨che des Longitudinaleneffektes (Abb.
25) mit einer Projektion der polaren Struktur parallel ~a2||~a∗2||e2 (Abb. 24), so erkennt
man sofort den schichtartigen Aufbau entlang der zweiza¨hligen Achse. Die Lage der beiden
nicht symmetriefixierten Nebenmaxima in der Repra¨sentationsfla¨che des Longitudinalen-
effektes sind in Tabelle 15 zusammengefaßt. Die Gro¨ße der Nebenmaxima entsprechen ca.
1/10 des Hauptmaximums entlang [010].
Substanz ψ · pi/180 ρ · pi/180 d ′333
[pm/V]
Li2SO4·H2O 208 132 2, 5
333 51 2, 5
Li2SeO4·H2O 210 132 2, 4
330 48 2, 4
Tabelle 15: Nebenmaxima des Longitudinaleffektes d
′
333 fu¨r Lithiumsulfat-Monohydrat
(Li2SO4·H2O) und Lithiumselenat-Monohydrat (Li2SeO4·H2O).
Der transversale piezoelektrische Effekt
Eine nummerische Analyse des Ausdrucks d
′
133 = γ1iγ3jγ3kdijk ergibt fu¨r die Maxima des
transversalen piezoelektrischen Effekt, welche allerdings in mehreren Richtungen ρ, ψ, ϕ
existieren:
Substanz ψ · pi/180 ρ · pi/180 ϕ · pi/180 d ′133
[pm/V]
Li2SO4·H2O 71 124 319 8, 3
Li2SeO4·H2O 55 86 196 7, 5
Tabelle 16: Maxima des Transversaleffektes d
′
133 fu¨r Lithiumsulfat-Monohydrat
(Li2SO4·H2O) und Lithiumselenat-Monohydrat (Li2SeO4·H2O) fu¨r eine Richtung.
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5.2.5 BiB3O6 (BiBO)
Das Bismuttriborat BiB3O6 (BiBO) wurde bereits in Kapitel 4.2.3 vorgestellt. Fu¨r die
piezoelektrischen Koeffizienten von BiB3O6 ergibt die Mittelung:
d222 = −42, 6(15) d112 = −7, 3(18)
d211 = +9, 6(10) d213 = +5, 2(8)
d233 = −3, 7(2) d323 = −12, 9(8)
d123 = −8, 1(8) d312 = −9, 1(1)
Die Meßergebnisse stimmen mit den piezoelektrischen Konstanten, mittels Michelson-




































Abbildung 26: Die Repra¨sentationsfla¨che von d
′





3 von Bismuttriborat BiB3O6 (BiBO).
Die Messungen zeigen beim Bismuttriborat, daß der Betrag des Maximalwertes des lon-
gitudinalen Effektes durch d222 charakterisiert, in Richtung der zweiza¨hligen Achse liegt
(vgl. Abb. 26). Der Betrag von d222 nimmt dabei einen Wert an, der ca. 15% des Be-
trages des longitudinalen piezoelektrischen Maximalwertes des ferroelektrischen BaTiO3
(in der PSG 4mm) entspricht. BaTiO3 ist mitunter einer der Substanzen mit den bis
jetzt gro¨ßten gemessenen piezolelektrischen Konstanten. Ein Vergleich der Repra¨sentati-
onsfla¨che des Longitudinaleneffektes (Abb. 26) mit einer Projektion der polaren Struktur
parallel ~a2||~a∗2||e2 (Abb. 14), la¨ßt sofort wieder den symmetriebedingten schichtartigen
Aufbau entlang der zweiza¨hligen Achse erkennen.
Eine nummerische Analyse des Ausdrucks d
′
133 = γ1iγ3jγ3kdijk ergibt fu¨r den Betrag des
Maximalwertes des transversalen piezoelektrischen Effekt den Wert 15, 9 pm/V, welcher
allerdings in vielen Richtungen ρ, ψ, ϕ existiert. Ro¨ntgenographische Untersuchungen (vgl.
Kap. 3.1.2), die den strukturellen Ursprung des piezoelektrischen Effektes in BiB3O6
versta¨ndlicher machen sollen, werden zur Zeit von U. Pietsch, et al. durchgefu¨hrt.
Das Bismuttriborat ko¨nnte aufgrund seiner Eigenschaften, wie Mohsche Ha¨rte (5,5), che-





Ein Vergleich der Literaturdaten in [50] zeigt, daß u¨ber die Piezoelektrizita¨t von Sub-
stanzen der PSG 1 kaum etwas bekannt ist (vgl. Abb. 30). Dies kann z.T. an den relativ
großen Pra¨paraten von entsprechender Qualita¨t liegen, die man fu¨r die Messungen, zur
Bestimmung des piezoelekrischen Tensors braucht.
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Abbildung 27: Typische Morphologie eines von L. Bohaty´ gezu¨chteten Sarcosiniumtatrat-
Kristalls.
Das Sarcosiniumtatrat C3H8NO2
+·C4H5O6− kristallisiert in der Raumgruppe P1 mit
der Metrik: a1 = 5, 004(2) A˚, a2 = 6, 442(2) A˚, a3 = 8, 318(1) A˚, α1 = 78, 60(2)
◦,
α2 = 80, 62(2)
◦, α3 = 79, 80(2)◦ [79]. Große Kristallindividuen des Sarcosiniumtatrat
von mehreren Kubikzentimetern konnten erstmals von L. Bohaty´ am hiesigen Institut
aus wa¨ssrigen Lo¨sungen bei 38◦C durch Verdunstung des Lo¨sungsmittel gezu¨chtet wer-
den. Die orthogonalen Achsen ~e1, ~e2, ~e3 des kristallphysikalischen Systems sind durch
~e3||~a3, ~e2||~a∗2, ~e1 = ~e2 × ~e3, (|~e1| = |~e2| = |~e3| = 1) definiert. D.h. ~e3 verla¨uft parallel der
Schnittkante, die von den beiden Ebenen (010) und (110) gebildet wird. ~e2 ist parallel
der Fla¨chennormale (~h = ~a ∗2 ) und durch die Fla¨che (010) charakterisiert (Abb. 27). Bei
den Kristallindividuen sind insbesondere die Fla¨chen (001), (111), (110), (233), (010) und
(001) ausgepra¨gt.
Die Kristallstruktur besteht aus einer dreidimensionalen Vernetzung von Sarcosinium-
und Hydrogentartratgruppen, die untereinander durch O-H...O-, N-H...O- und C-H...O-












Abbildung 28: Projektion der Struktur von Sarcosiniumtatrat C3H8NO2
+·C4H5O6− [79]
mit der zugeho¨rigen Schnittfla¨che der Repra¨sentationsfla¨che des longitudinalen piezoelek-
trischen Effektes.
In der PSG 1 existieren symmetriebedingt 18 unabha¨ngige, 27 von Null verschiedene
Komponenten des piezoelektrischen Tensors dijk = dikj. Insgesamt folgt fu¨r den piezo-
elektrischen Tensor dijk des Sarcosiniumtatrats bzgl. des kristallphysikalischen Systems
(vgl. Anhang 8.5):
dijk =
 d111 d122 d133 d123 d113 d112d211 d222 d233 d223 d213 d212
d311 d322 d333 d323 d313 d312

=
 +3, 5(2) +12, 7(4) −15, 1(4) −3, 5(3) −5, 4(4) +3, 6(4)+7, 0(4) −3, 6(3) −9, 4(2) +4, 1(5) −5, 0(3) −1, 4(4)



























































Abbildung 29: Der longitudinale piezoelektrische Effekt in Sarcosiniumtatrat. Richtungen
longitudinaler Effekte gleicher Gro¨ße (Isolinien) sind in der stereographischen Projekti-
on mit dem kristallphysikalischen System als Koordinatensystem dargestellt (links). Die
Repra¨sentationsfla¨che von d
′





Der Betrag des Maximums des longitudinalen piezoelektrischen Effektes betra¨gt 24, 8
pm/V und liegt bei ρ = 22◦, ψ = 21◦ (vgl. Abb. 29). Der Betrag des Maximums des
transversalen piezoelektrischen Effektes betra¨gt 19, 3 pm/V und liegt bei ρ = 22◦, ψ =
299◦, φ = 300◦.
Sarcosiniumtatrat ist etwas hygroskopisch und mechanisch wenig stabil. Trotz eines be-
achtlichen piezoelektrischen Effektes wird das Sarcosiniumtatrat daher wahrscheinlich kei-
ne technische Anwendung finden. Die Zu¨chtungslo¨sung selber tru¨bt nach etwa 6 Monaten























Substanzen (z.B. NaBrO )
3
Isotype Verbindungen (z.B. NaBrO    NaClO )
3 3
"Mischkristalle" (z.B. Zn Mg S)
0.897 0.103
Isotope Verbindungen (z.B. Na SbS  9H O   Na SbS  9D O)
3 4 2 3 4 2
. .
Symmetrieverteilung
Abbildung 30: Verteilung der bereits piezoelektrisch beschriebenen Substanzen auf die
PSG aus Landolt Bo¨rnstein [50], Stand 1997. Keramische Verbindungen und einige Poly-
mere sind nicht beru¨cksichtigt. Fu¨r die PSG 6 finden sich keine Beispiele in [50].
In Abb. 30 ist eine Statistik zu den piezoelektrischen Daten einzelner Substanzen aus
dem Literaturwerk Landolt Bo¨rnstein [50] grafisch aufbereitet. Einige Polymere und po-
lykristalline Materialien, z.B. Keramiken, wie Blei-Zirkonat-Titanat-Verbindungen (PZT:
Pb(ZrxTi1−x)O3) wurden dabei nicht beru¨cksichtigt, sondern nur einkristalline Substan-
zen. Bei 83 der 273 Substanzen ist der piezoelektrische Tensor nicht vollsta¨ndig bestimmt.
Innerhalb der restlichen kompletten Datensa¨tze einer Substanz, bestehen zumeist große
Unstimmigkeiten zwischen den Autoren bzgl. Werte und Vorzeichen einzelner Tensorkom-
ponenten. Obwohl das Pha¨nomen der Piezoelektrizita¨t schon seit u¨ber 100 Jahren vertraut
ist, gibt es momentan nur wenige Substanzen mit gesicherten piezoelektrischen Daten.
Innerhalb der bestehenden Datensa¨tze sind folgende Fragen in Hinblick einer Optimierung
des piezoelektrischen Effektes interessant und na¨her zu untersuchen:
1. Der Einfluß und Austausch von speziellen Baugruppen bzw. Elementen auf den
piezoelektrischen Effekt.
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2. Gibt es einen grundsa¨tzlichen Unterschied in der Gro¨ße des piezoelektrischen Effek-
tes zwischen organischen und nichtorganischen Verbindungen.
3. Ist ein grundsa¨tzlicher Unterschied in der Gro¨ße des piezoelektrischen Effektes zwi-
schen niedrigsymmetrischen und hochsymmetrischen, bzw. zwischen polaren azen-
trischen und nicht polaren azentrischen Kristallen feststellbar.
Der gro¨ßte piezoelektrische Effekt findet sich in Ferroelektrika, da durch ein a¨ußeres elek-
trisches Feld die Richtung der spontanen Polarisation beeinflußbar ist. Es handelt sich
um Substanzen mit einem strukturell instabilen Charakter, welche beim Phasenu¨bergang
strukturell beeinflußbar bzw. umgeordnet werden ko¨nnen. Hierbei scheint die Frage nach
den Konsequenzen eines Austausches von Isotopen, wie z.B. von Wasserstoff und Deu-
terium fu¨r den piezoelektrischen Effekt von grundsa¨tzlicher Bedeutung zu sein. Wie sich
an Untersuchungen von Datensa¨tzen [50] zeigt, scheint ein Austausch von Deuterium zu
Wasserstoff einen gro¨ßeren piezoelektrischen Effekt zur Folge zu haben (vgl. Tab. 17).
Substanz Typ PSG max |d ′333| max |d ′133|
KNa(C4H4O6)·4H2O Komplex 2 ? (d213 = 350) ?
KH2PO4 (KDP) 42m 3,5 10,5
KD2PO4 (KD*P) 42m 11 29
RbH2PO4 (RDP) 42m 8,9 18,5
RbD2PO4 (RD*P) 42m 11,4 26,4
RbH2AsO4 (RDA) 42m 9,3 14,3
RbD2AsO4 (RD*A) 42m 14,4 22,9
KH2AsO4 (KDA) 42m 14,5 13,3
KD2AsO4 (KD*A) 42m 13,4 12,4
CH2AsO4 (CDA) 42m 16,8 37,0
CD2AsO4 (CD*A) 42m 28,2 62,7
BaTiO3 Perovskite 4mm 166 201
Tabelle 17: Der maximale longitudinale (max |d ′333|) und maximale transversale (max
|d ′133|) [pm/V] bei Raumtemperatur einiger ferroelektrischer Substanzen im Vergleich [50].
Zur Beantwortung der dritten Frage eignet sich in [50] eine Betrachtung der Datensa¨tze
der PSG 43m und ein Vergleich der PSG 32 mit 3m, 42m mit 4mm und 222 mit mm2
(vgl. Abb. 31).
Vergleicht man den longitudinalen Maximalwert des piezoelektrischen Effektes in den
nicht ferroelektrischen Substanzen, die hochsymmetrisch in den kubischen PSGen kris-
tallisieren [50], so variiert dieser bei Raumtemperatur je nach Substanz zwischen: 0,91
(ZnTe) ... 11,5 (CsLiMoO4) ... 27,8 [pm/V] (Bi12TiO20). In der PSG 32 variiert der ma-
ximale longitudinale piezoelektrische Effekt bei Raumtemperatur zwischen 2,3 (α-Quarz)
... 19,1 [pm/V] (Cinnabarit: α-HgS). Dagegen finden sich in der PSG 3m bei Raumtempe-
ratur Niobatverbindungen mit piezoelektrischen Konstanten gro¨ßer als 500 [pm/V], wie
z.B. PbNb2O6 oder Pb3(Zn0.91Nb1.82Ti0.27)O9, welche allerdings Ferroelektrika sind. Ei-
nige Substanzen mit sehr großen piezoelektrischen Konstanten, welche in den PSG 42m
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und 4mm kristallisieren, sind bereits in Tab. 17 aufgelistet. In den PSGen 222 finden sich
Substanzen wie Na(NH4)(C4H4O6)·4H2O mit piezoelektrischen Konstanten von etwa 20
[pm/V], in der PSG mm2 z.T. Polymere, deren piezoelektrischen Konstanten im Bereich
von 20 bis 30 [pm/V] liegen.
Ein Vergleich der experimentellen Daten in [50] zeigt, daß der piezoelektrische Effekt bei
einigen Substanzen in den polaren PSG gro¨ßer als in den nichtpolaren PSG ist. Insbe-
sondere in Hinblick auf eine Beantwortung der ersten Frage mu¨sste daher aus kristall-
chemischer Sicht folgender Sachverhalt na¨her untersucht werden: Existieren bestimmte
Elemente oder Baugruppen, die in einer Substanz die Polarita¨t oder Ferroelektrizita¨t
charakterisieren oder fo¨rdern? Die Beantwortung dieser Frage geht allerdings weit u¨ber
den Rahmen dieser Arbeit hinaus.
Von 273 aufgefu¨hrten vermessenen Substanzen in [50] (ausgenommen Keramiken und Po-
lymere) sind 52 organisch. Dieses entpricht weniger als 20%. Es handelt sich gro¨ßtenteils
um Formiat- und Tatratverbindungen, welche meist in den PSG 222, mm2 und 2 kristalli-
sieren. Ein Vergleich des longitudinalen und transversalen piezoelektrischen Maximalwer-
tes zwischen organischen und nichtorganischen Substanzen la¨ßt nicht die Schlußfolgerung
zu, daß der piezoelektrische Effekt in organischen Substanzen grundsa¨tzlich niedriger als
in nichtorganischen Substanzen ist (vgl. Tab. 17 und Abb. 31). Die entscheidente Frage
ist, ob die Substanz ferroelektrisch ist oder in einer polaren PSG kristallisiert. Aufgrund
der Empfindlichkeit gegen a¨ußere Einflu¨sse wu¨rden allerdings nur die wenigsten dieser
organischen Verbindungen fu¨r einen technische Anwendung in Frage kommen.
Abb. 31 zeigt die Einordnung der in dieser Arbeit gemessenen Substanzen im Vergleich
zu einigen Substanzen aus Landolt Bo¨rnstein [50]. Als eine Substanz mit einem besonders
hohem transversalen, wie auch longitudinalen piezoelektrischen Effekt ist das BaTiO3
aufgefu¨hrt. Wie sich erkennen la¨ßt, ist der transversale piezoelektrische Maximalwert von
C3H8NO2
+·C4H5O6− mit Substanzen wie z.B. Bi12SiO20 vergleichbar und der longitudi-
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Abbildung 31: Der maximale longitudinale |d ′333| und transversale Effekt |d ′133| - ein Ver-
gleich der Gro¨ßenordnung des piezoelektrischen Effektes zwischen einigen Substanzen (vgl.
Landolt Bo¨rnstein [50]) und eigenen, selbstvermessenen Substanzen (nach Bohaty´ modi-
fiziert und erga¨nzt).
5.4 Kurzzusammenfassung
In diesem Kapitel ist eine dynamische Meßapperatur zur routinema¨ssigen und pra¨zisen
Bestimmung piezoelektrischer Konstanten vorgestellt. Daru¨berhinaus sind die Meßergeb-
nisse von einer Vielzahl z.T. niedrigsymmetrischen Substanzen diskutiert und mit bereits
vorhandenen Datensa¨tzen im Landolt Bo¨rnstein [50] in Relation gesetzt.
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6 Elektrooptik
Die Indikatrix im elektrischen Feld
Wird ein elektrisches Feld an einen Kristall angelegt, kann es zu einer Deformation der
Schnittellipse kommen, die sich sowohl in einer A¨nderung der Lage (∆a∗ij) als auch der
La¨ngen ihrer Hauptachsen (∆a∗ii) ausdru¨ckt [80]. Im allgemeinen Fall wird in kubischen
und optisch einachsigen Kristallen die Indikatrix von einer Kugel bzw. Rotationsellipsoid
in ein dreiachsiges Ellipsoid u¨bergehen.


















(j) = 1 (6.68)
Fu¨hrt man eine ebene Hauptachsentransformation durch, erha¨lt man bei gleichzeitiger






j fu¨r den Drehwinkel ϕ in das
neue System den Ausdruck:
tan 2ϕ =
2∆a∗ij










































Die Tabelle 7 ist auf den elektrooptischen Effekt und die Krystallsymmetrie u¨bertragbar.
Ein Einfluß der optischen Aktivita¨t auf die Indikatrix muß gegebenenfalls auch beru¨ck-
sichtigt werden. Azentrische PSG, bei denen keine optische Aktivita¨t auftreten, sind: 3m,
4mm, 6, 62m, 6mm, 43m.
6.1 Meßanordnung
Zur Erfassung der elektrooptischen Konstanten bei Raumtemperatur wurde ein leicht
modifizierter Meßaufbau (vgl. Abb. 7) bzgl. der Meßgenauigkeit realisiert, der sich letzt-
lich nur in der unterschiedlichen Weise der Bestimmung der Auslo¨schungsstellung eines
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Analysators hinter dem Kristall unterscheidet. Dies geschieht mit Hilfe einer mit Wech-
selstrom betriebenen Faradayzelle, die eine Modulation der Schwingungsebene der linear
polarisierten Welle mit der Frequenz des Wechselstroms bewirkt. Diese Frequenz wird dem
Lock-In als Referenzsignal u¨bermittelt. Eine durch die Faradayzelle induzierte periodische
Verkippung der Polarisationsebene geht mit einer A¨nderung der mittels der PIN-Diode
detektierten Intensita¨t einher, da die Komponente des ~E-Vektors der Welle parallel zur
Schwingungsrichtung des Analysators variiert wird. Wenn die Schwingungsrichtung des
Analysators senkrecht zu jener der (nicht modulierten) Lichtwelle verla¨uft, erha¨lt man
eine symmetrische Oszillation um ein Intensita¨tsminimum, weshalb keine Intensita¨tsdif-






                 
 
                                                      
  


















Abbildung 32: Kompensator-Meßanordnung der Relativmethode mittels Faradayzelle,
aufgepra¨gt durch optische Eigenschaften der Komponenten.
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Abbildung 33: Relativmeßanordnung: Durchstrahlter Kristall mit Elektroden.
Durch Anlegen eines elektrischen Feldes E ′k an den Kristall (Abb. 33) kommt es zu einer
A¨nderung des Gangunterschiedes (vgl. z.B. [74]).




j −∆n∗l ) (6.74)
Der erste Term beru¨cksichtigt dabei die A¨nderung der Dicke in der Durchstrahlungsrich-




i beschrieben wird. Unter Verwen-









Der zweite Term beschreibt die A¨nderung des Brechwertes ∆n∗j bzw. ∆n
∗
l , hervorgerufen
durch den linearen elektrooptischen Effekt ∆aij = rijkEk (bei Vernachla¨ssigung des Kerr









wobei fu¨r ∆n∗l die analoge Beziehung gilt. Einsetzen des piezoelektrischen (6.75) bzw.
elektrooptischen Anteils (6.76) in Gleichung fu¨r den gesamten Gangunterschied (6.74)
















jjk − n∗3(l)r∗llk) (6.77)
6 ELEKTROOPTIK 72
Da der Term fu¨r den piezoelektrischen Anteil die natu¨rliche Doppelbrechung ∆n beinhal-
tet, wa¨hrend sich der elektrooptische Anteil proportional zu n3 zeigt, ist die resultierende
Gangunterschiedsa¨nderung nur im geringen Maße von den Konstanten dijk beeinflußt.
Somit ko¨nnen deren Temperaturabha¨ngigkeiten zur Ermittlung der rijk(T ) in der Regel
vernachla¨ssigt werden.
Fu¨r die PSG 222, 32, 4, 42m, 422, 6, 62m, 23, 43m genu¨gt alleinig die Relativmethode
zur Bestimmung der elektrooptischen Tensorkomponenten. Fu¨r alle anderen PSG ist ei-
ne unabha¨ngige Absolutmessung no¨tig um mittels der Relativmethode den kompletten
elektrooptischen Tensor zu bestimmen.
6.1.2 Meßgleichung der Absolutmethode
Da bei der Absolutmethode im Gegensatz zur Relativmethode nur eine Schwingungs-
richtung im Kristall angeregt wird und in diesem Fall die Gangunterschiedsa¨nderung
bezu¨glich einer zweiten, sich in Luft (n = 1) fortpflanzenden Welle herangezogen werden
muß, vereinfacht sich Gleichung (6.74) zu
∆Γ = ∆L′i(n
∗























6.2 Meßparameter und -ergebnisse
6.2.1 Bismuttriborat: BiB3O6 (BiBO)
Aufgrund der hohen piezoelektrischen Konstanten und der ausgepra¨gt anisotropen Ent-
faltung des piezoelektrischen Tensors wurde das Bismuttriborat elektrooptisch na¨her un-
tersucht.
In der Punktsymmetriegruppe 2 existieren symmetriebedingt 8 unabha¨ngige, 13 von Null
verschiedene Komponenten des elektrooptischen Tensors rijk:
r112 r231 = r321
r222 r123 = r213
r332 r233 = r323
r132 = r312 r121 = r211
Fu¨r den elektrooptischen Tensor (vgl. Kap. 8.6.1) ergibt die Mittelung [pm/V]:
r222 = −7, 9(6) r123 = +1, 4(1)
r112 = −8, 7(5) r233 = −1, 8(1)
r332 = −6, 7(5) r231 = +1, 5(1)
r132 = −0, 5(1) r121 = −1, 7(1)
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Literaturdaten zum piezoelektrischen und elektrooptischen Tensor von BiB3O6, mittels
Michelson-Interferometer bestimmt, finden sich in [70] und [71]:
d222 = −39, 5(10) d112 = −8, 4(15) r222 = −7, 9(6) r123 = +1, 2(4)
d211 = +15, 6(6) d213 = +5, 1(3) r112 = −9, 9(5) r233 = −2, 1(4)
d233 = −3, 8(4) d323 = −16, 3(20) r332 = −7, 0(6) r231 = +2, 1(5)




































Abbildung 34: Die Repra¨sentationsfla¨che von r
′
333 = β3iβ3jβ3krijk = sin
3 ρ{cos2 ψ sinψ·
·(r112+2r121)+sin3 ψ r222}+sin ρ cos2 ρ sinψ(r332+2r233)+sin2 ρ cos ρ sin 2ψ(r123+ r132+
r231) von BiB3O6.
Im Gegensatz zur stark anisotrop ausgepra¨gten Piezoelektrizita¨t zeigt der lineare elek-
trooptische Tensor nicht die fu¨r technisch interessante Anwendungszwecke gewu¨nschte
Anisotropie in den Werten. Die Gro¨ße der elektrooptischen Tensorkomponenten ist mit
denen von KH2PO4 (KDP) vergleichbar: r123 = 10, 2(1), r231 = 8, 89(5) pm/V [74].
Falls die elastooptischen Konstanten pEijmn von BiB3O6 bekannt sind, ist es mo¨glich den
elastooptisch-piezoelektrischen Beitrag pEijmndkmn fu¨r konstant gehaltene mechanische De-
formation (den ’wahren’ elektrooptischen Effekt) gema¨ß (2.30) zu berechnen. Die Aufbe-
reitung der experimentellen Daten erlaubt dann einen direkten Vergleich zum theoreti-
schen Modell des linearen elektrooptischen Effektes von Shih und Yariv, der Phillips Van
Vechten Theorie der dielektrischen Beschreibung und der Berechnung der Bindungsnicht-
linearita¨ten in der Levin-Theorie (bond-charge Rechnungen) (vgl. Kap. 3.2).
6.3 Kurzzusammenfassung
In diesem Kapitel sind zwei Meßmethoden zur Bestimmung des elektrooptischen Tensors
eingesetzt. Zum einen die Relativmethode, realisiert durch die Kompensator-Meßmethode
mit Faraday-Zelle, zum anderen die Absolutmethode, durch das Jamin-Intererometer rea-
lisiert. Die elektrooptischen Meßergebnisse des Bismuttriborats BiB3O6 sind vorgestellt
und diskutiert.
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7 Zink-Guanidiniumsulfat: Phasenumwandlungen







Abbildung 35: Habitus eines Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 Kristall nach [60].
Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 wurde 1925 von Canneri [58] zum ersten
Mal erwa¨hnt. Morimoto und Lingafelter lo¨sten 1970 die Kristallstruktur [59].
Zink-Guanidiniumsulfat kristallisiert aus wa¨ssriger Lo¨sung und geho¨rt der Raumgruppe
I42d an. Die Gitterkonstanten betragen a1 = 9, 515 A˚ und a3 = 14, 351 A˚. Die Struktur
setzt sich aus einem Netzwerk von Zink- und Guanidiniumkationen und Sulfatanionen
zusammen. Das Zink liegt speziell im Ursprung der Elementarzelle (Wyckoff 4a) und ist
tetraedrisch von vier Sulfatgruppen koordiniert. In den großen Lu¨cken des Netzwerkes
sitzen die Guanidiniumkationen. Sie sind durch mittelschwache H-Bru¨cken u¨ber eine Di-
stanz von 2, 0 A˚ und 2, 3 A˚ mit den Sauerstoffatomen der Sulfattetraeder verbunden (vgl.
Abb. 36).
Die elastischen, piezoelektrischen, elektrooptischen und nichtlinear optischen Eigenschaf-
ten des Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 wurden bereits 1984 [60] untersucht.
1999 entdeckte allerdings J. Stade [61] eine Anomalie bei der Untersuchung der relativen
Dielektrizita¨tskonstanten, die eine Phasenumwandlung bei ungefa¨hr 178 K signalisiert.
In diesem Kapitel soll zur Charakterisierung der Phasenumwandlung die temperatu-
rabha¨ngige Brechwerta¨nderung, das elektrooptische und das piezoelektrische Verhalten
mit den, in den vergangenen Kapiteln vorgestellten Meßmethoden, untersucht werden. Es
soll insbesondere der Fragestellung nach der Symmetrie von Zink-Guanidiniumsulfat in
der Tiefphase nachgegangen werden.
7 ZINK-GUANIDINIUMSULFAT: PHASENUMWANDLUNGEN 75





Abbildung 36: Struktur von Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 [60] mit Dar-
stellung der thermischen Beweglichkeit der Atome (50% Aufenthaltswahrscheinlichkeit).
(Die Radien der Wasserstoffionen sind aus U¨bersichtsgru¨nden willku¨rlich gewa¨hlt.)
Fu¨r die Auswertung, der im Anschluß vorgestellten Messungen oberhalb der Phasenum-
wandlungstemperatur Tc, werden folgende Koeffizienten der thermischen Ausdehnung und
Brechwerta¨nderung verwendet [60]:
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α11 α33 n1 n3
[10−6K−1] λ = 632, 8 nm
21(1) 27(1) 1,5234 1,5336
bei 293 K
Die Maße der Pra¨parate befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 8.3).
7.1.1 Ro¨ntgenpulverdiffraktometrische Untersuchungen
Ro¨ntgenpulverdiffraktometrische Untersuchungen an einem STOE MP 168 und die In-
dizierung der Pulverdaten zeigen, daß neue Reflexe enstehen bzw. vorhandene Reflexe
zusammenwandern. In der Tiefphase sind die Reflexlagen nur geringfu¨gig entsprechend
der thermischen Ausdehnung verschoben; die Reflexintensita¨t nahezu gleich. Sowohl Hoch-
wie Tieftemperaturphase lassen sich tetragonal indizieren. Eine hexagonale oder trigonal-

























Abbildung 37: Ro¨ntgenpulverdiagramm (CuKα1-Strahlung) von Zink-Guanidiniumsulfat
bei Raumtemperatur (293 K) (oben) sowie bei 120 K (unten) mit Indizierung. Eine Ver-
feinerung der Strukturdaten ergibt fu¨r die Hochphase die RG I42d. Dagegen liefert eine
Strukturverfeinerung in der Tiefphase ein besseres Ergebnis fu¨r die I4 als fu¨r I42d [82].
7.1.2 Temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung
Messungen der temperaturabha¨ngigen Doppelbrechung zeigen bei Tc = 180(2) K eine
deutliche Anomalie (Abb. 38), was auf einen Phasenu¨bergang hindeutet. Abweichungen
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vom linearen Verlaufes der Doppelbrechung bei tiefen Temperaturen sind auf die Posi-
tionierung der PT-1000 Elemente zuru¨ckzufu¨hren, die nicht direkt an der Probe anliegen
und beim unmittelbaren Gegenheizen eine andere Temperatur messen, als eigenlich in
der Probe herrscht. Messungen der Doppelbrechung entlang [001] zeigen, daß der Kris-
tall unterhalb Tc einachsig bleibt. Somit muß das Kristallsystem der Tiefphase tetragonal,
hexagonal, oder trigonal-rhomboedrisch sein. Die vorhandene Doppelbrechung in der Tief-
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Abbildung 38: Prinzipieller Verlauf der A¨nderung der Phase ∆φ (vgl. Kap. 4.1.2) in
Abha¨ngigkeit der Temperatur bei Aufheizmessungen von Zink-Guanidiniumsulfat nach
der Relativmethode an einem [110]× [110]× [001]-Pra¨parat mit ~k||[110] (oben) sowie an
einem [100]× [011]× [011]-Pra¨parat mit ~k||[011] (unten).
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TTP: 42m (?) HTP: 42m
(dn3-dn1)/dT dn1/dT dn3/dT (dn3-dn1)/dT
≥ ±15 -26,3(13) -17,8(8) +5,5(1)
[10−6 K−1]
Tabelle 18: Meßergebnisse der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderung mittels Jamin-
Interferometer bestimmt sowie Meßergebnisse der Doppelbrechung mittels rotierendem
Analysator bestimmt. Bemerkenswert ist die große temperaturabha¨ngige Doppelbrechung
in der Tiefphase, welche analog der thermischen Ausdehnung [81] (α11 > 0 fu¨r T <
Tc) auf einen Vorzeichenwechsel in einer der temperaturabha¨ngigen Brechwerta¨nderungen
hindeutet.
7.1.3 Piezoelektrische und elektrooptische Untersuchungen
Bestimmung der piezoelektrischen und elektrooptischen Tensorkomponenten
bei Raumtemperatur
Zink-Guanidiniumsulfat besitzt symmetriebedingt in der nicht polaren PSG 42m neben
den piezoelektrischen auch zwei unabha¨ngige, 6 von Null verschiedene elektrooptische
Tensorkomponenten:
d123 = d132 = d213 = d231 d312 = d321
r231 = r321 = r132 = r312 r123 = r213











bzw. fu¨r ~k||[011] mit ~E||[100]
∆Γ = ±LE
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Bei Raumtemperatur wurden die Messungen der elektrooptischen Tensorkomponenten mit
Hilfe des Se´narmont-Kompensators in Kombination mit einer Faraday-Zelle durchgefu¨hrt,
vgl. Kap. 6.1, die Messung der piezoelektrischen Tensorkomponenten mittels der in Kap.
5.1 vorgestellten Apparatur.
Fu¨r die piezoelektrischen und elektrooptischen Konstanten ergibt sich:
d123 = 1, 6(1) pm/V d312 = 3, 7(3) pm/V
r123 = 0, 02(1) pm/V r231 = 0, 34(6) pm/V
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Die Werte stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit [60] (d123 = 1, 63(5), d312 = 4.05(10),
r123 = 0, 02(2), r231 = 0, 35(1) [pm/V]) u¨berein.
Elektrooptische Untersuchungen der Tiefphase
Zwischen Hoch- und Tieftemperaturphase besteht wahrscheinlich eine Gruppen-Untergrup-
pen-Beziehung. Fu¨r den Phasenu¨bergang kommen dann nur die beiden Mo¨glichkeiten
42m −→ 42m bzw. 42m −→ 4 in Frage. Die nicht polare PSG 4 besitzt vier unabha¨ngige
piezoelektrische und elektrooptische Tensorkomponenten
r113 = −r223 d311 = −d322
r123 = r213 d312 = d321
r231 = r321 = r132 = r312 d123 = d132 = d213 = d231
r131 = r311 = −r232 = −r322 d113 = d131 = −d223 = −d232
Um zu entscheiden, um welchen Phasenu¨bergang es sich handelt, wurde ein [100]× [010]×
[001]-Pra¨parat mit der Durchstrahlla¨nge L[100] = 9, 162 mm und L[001] = 7, 765 mm un-
tersucht, fu¨r welches sich bei der Relativmeßmethode mit ~E||[001] in transversaler Meß-
anordnung folgende Meßgleichung ergibt:
∆Γ = ±LE
[








= 0 fu¨r PSG 42m
6= 0 fu¨r PSG 4
Innerhalb der Meßgenauigkeit konnte beim Anlegen einer Spannung von 1500 V unterhalb
Tc kein Intensita¨tssprung detektiert werden, welcher insbesondere den elektrooptischen Ef-
fekt beinhalten wu¨rde, d.h. r113  ±0, 6 pm/V. Somit kann die Tensorkomponente r113
nicht als kritische Gro¨ße zur Beschreibung des Phasenu¨berganges herangezogen werden.
Der Phasenu¨bergang 42m −→ 4 kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, da die Gro¨ße
der Tensorkomponente r113 unterhalb der Nachweisgrenze liegen ko¨nnte. Die Aizu Spezies
42mF4 selber wa¨re nicht ferroelastoelektrisch [83]. Wa¨re der Phasenu¨bergang ferrobielas-
tisch, so muß die spontane Gro¨ße vom Rang eines Tensors 4. Stufe sein, wie z.B. das
elastische Verhalten. Untersuchungen deuten allerdings nicht darauf hin, daß das elasti-
schen Verhaltens als spontane Gro¨ße herangezogen werden kann. Die Tieftemperaturphase
kann nicht eindeutig der PSG 4 zugeordnet werden [84].















Abbildung 39: Ausgepra¨gte Anomalie im Temperaturverlauf von r231.
Die Tensorkomponenten r231 und r123 zeigen allerdings eine ausgepra¨gte Anomalie im
Temperaturverlauf beim Phasenu¨bergang. Wa¨hrend r123 bei Raumtemperatur mit 0,02(1)
pm/V schon sehr klein ist, fa¨llt diese Konstante beim Unterschreiten des Phasenu¨bergangs
schlagartig unter die Nachweisgrenze ab. Dagegen steigt r231 beim Unterschreiten des
Phasenu¨bergangs schlagartig an (vgl. Abb. 39).
Piezoelektrische Untersuchungen der Tiefphase
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Kla¨rung, ob es sich um einen Phasenu¨bergang von 42m −→
42m oder einen Phasenu¨berang von 42m −→ 4 handelt, ist die Untersuchung des piezo-
elektrischen Effektes mittels des in Kap. 5.1 beschriebene Meßverfahren.
In transversaler Meßanordnung mit σ||[100]e bzw. σ||[010]e und P ||[001]e kann direkt auf
die Gro¨ße der Tensorkomponente d311 gefolgert werden:
d311 =
{
= 0 fu¨r PSG 42m
6= 0 fu¨r PSG 4
In longituninaler Meßanordnung mit σ, P ||[101]e bzw. σ, P ||[101]e ergibt sich:
√
2/4 · (2d113 + d311) =
{
= 0 fu¨r PSG 42m
6= 0 fu¨r PSG 4
Die longitudinale Meßanordnung wurde durch folgenden Aufbau zu realisieren versucht:












Abbildung 40: Meßaufbau. Beim Abku¨hlvorgang in der Temperaturzelle wird eine mecha-
nische Spannung σ auf die Probe ausgeu¨bt. Es gilt αMessing > αEdelstahl.
Beim Unterschreiten des Phasenu¨bergangs konnte keinerlei Spannungssignal am Voltme-
ter detektiert werden. Die Genauigkeit der Detektion la¨ßt sich nicht abscha¨tzen. Aller-
dings war sowohl beim Ladungsversta¨rker als auch am Voltmeter die feinste Einstellung
gewa¨hlt, so daß bei geo¨ffneter Vakuumzelle bereits das sich Na¨hern von ein Meter Entfer-
nung detektierbar war. Wahrscheinlich handelt es sich, wie bereits durch elektrooptische
Untersuchungen festgestellt, beim Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 um einen
Phasenu¨bergang 42m −→ 42m.
7.2 Kurzzusammenfassung, Schlußfolgerung
In diesem Kapitel wird die Detektion und Deutung des temperaturabha¨ngigen Pha-
senu¨bergangs bei Tc = 180(2) K des Zink-Guanidiniumsulfat Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 vor-
gestellt. Dabei kommen die in den vergangenen Kapiteln vorgestellten Meßverfahren
zum Einsatz. Zink-Guanidiniumsulfat kristallisiert in der Hochphase in der RG I42d.
Wie sich zeigt, kommen fu¨r den Phasenu¨bergang aufgrund einer wahrscheinlich beste-
henden Gruppen-Untergruppen-Beziehung nur die beiden Mo¨glichkeiten 42m −→ 4 und
42m −→ 42m in Frage. D.h. in der Tiefphase sind die RG P42m, I42m, I42d, I4, P4
mo¨glich. Piezoelektrische und elektrooptische Untersuchen zeigen jedoch, daß der Pha-
senu¨bergang 42m −→ 42m wahrscheinlich ist. Elastische Untersuchungen zeigen ebenfalls
keinen Hinweis, daß die PSG der Tiefphase 4 ist [84]. Eine Strukturverfeinerung von ro¨nt-
genographischen Pulverdaten in der Tiefphase, liefert allerdings ein besseres Ergebnis fu¨r
die RG I4 als fu¨r I42d [82].
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8 Anhang
Die Unterkapitel 8.1 bis 8.2 sind in [80] ausfu¨hrlich behandelt.





~e2 || ~a3 × ~a1
~e1 || ~e2 × ~e3
Pra¨paratesystem: {~e ′i }
Hauptrichtungen der Indikatrix: {~e 0i }
Hauptrichtungen der Schnittellipse: {~e ∗i }
durch den Wellennormalenvektor ~k bestimmt
~k || −~e ∗1


















































Abbildung 41: Die verschiedenen Bezugssysteme in Relation.
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a) direkter U¨bergang: {~ei} → {~e ∗i }: ~e ∗i = γik~ek
γ11 = − cos ρ cosψ cosϕ+ sinψ sinϕ
γ12 = − cos ρ sinψ cosϕ− cosψ sinϕ
γ13 = cosϕ sin ρ
γ21 = cos ρ cosψ sinϕ+ sinψ cosϕ
γ22 = cos ρ sinψ sinϕ− cosψ cosϕ
γ23 = − sinϕ cos ρ
γ31 = cosψ sin ρ
γ32 = sinψ sin ρ













2 ψ cos2 ρ a11 + sin
2 ψ cos2 ρ a22 + sin
2 ρ a33




2 ψ a11 + cos






































b) U¨bergang {~ei} → {~e ′i}: ~e ′i = βik~ek wobei fu¨r ϕ = 0 gilt: βik = γik
8.1.3 Verwendete Symbole und Abku¨rzungen
Einsteinsche Summenkonvention: U¨ber gleiche Indizes in Produkten wird summiert, sofern






















Die bei den Meßwerten in Klammern angegebenen Meßfehler beziehen sich absolut auf
die letzten angegeben Stellen des Meßwertes.





dijk fu¨r l = 1, 2, 3
2dijk fu¨r l = 4, 5, 6
mit
jk: 11 22 33 23, 32 31, 13 12, 21
l: 1 2 3 4 5 6
Z.B.: 2d132 = 2d123 = d14.
8.2 Phasenanpassung fu¨r Frequenzverdopplung
8.2.1 in zweiachsigen Kristallen

































































3 und unter der Vorgabe der ~g-Richtung in Kugelkoordinaten (φ, θ)
g01 = sin θ cosφ g
0
2 = sin θ sinφ g
0
3 = cos θ






























































wobei bei vorgegebener ~k-Richtung zwei Wellen zu unterscheiden sind: ’s’ slow und ’f’
fast.
8.2.2 in einachsigen Kristalle
Die Richtung fu¨r die kollineare Phasenanpassung zur Erzeugung von Frequenzverdopplung
ist in einachsigen Kristalle (n01 = n
0
2 ≡ no; n03 ≡ ne) durch die folgenden Bedingung
gegeben: (P = n−2o + a; Q = a/n
2
o mit a := (sin θ/ne)





e (θ) (oee) positiv (8.88)
n2ωe (θ) = n
ω





[nωe (θ) + n
ω




[nωe (θ) + n
ω





2 θ + n2e cos
2 θ
(8.92)
mit θ = ](~k, optische Achse)
Dabei steht die Abku¨rzung ’o’ (ordinary) fu¨r den ordentlichen Strahl und ’e’ (extraordi-
nary) fu¨r den außerordentlichen Strahl.









2 − (n2ωo )2
(nωo )









2 − (nωo )2
(n2ωo )











o − n2ωo )
(nωo )















































In (8.96) wurde (8.91)
n2ωo
(


























x2 mit x 1
gena¨hert und nach θ aufgelo¨st.
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8.3 Maße der Quader-Pra¨parate
NaClO3: [110]
e × [110]e × [001]e : 7, 306 · 8, 094 · 9, 964 mm3
KH2PO4 (KDP): [110]
e × [110]e × [001]e : 10, 198 · 10, 096 · 3, 631 mm3
Na3Li(MoO4)2·6H2O: [100]e × [010]e × [001]e : 10, 567 · 6, 458 · 7, 019 mm3
[101]e × [101]e × [010]e : 6, 543 · 6, 438 · 6, 651 mm3
Na3Li(CrO4)2·6H2O: [100]e × [010]e × [001]e : 8, 990 · 7, 972 · 7, 601 mm3
[101]e × [101]e × [010]e : 8, 474 · 7, 435 · 7, 378 mm3
Na3Li(SO4)2·6H2O: [101]e × [101]e × [010]e : 7, 554 · 10, 883 · 10, 471 mm3
Na3Li(SeO4)2·6H2O: [100]e × [010]e × [001]e : 9, 382 · 7, 325 · 7, 691 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 5, 425 · 6, 610 · 8, 185 mm3
ZnO: [100]′ × [010]′ × [001]e :≈ 1 · 1 · 0, 5 cm3
BiB3O6 (BiBO): [101]
e × [101]e × [010]e : 6, 918 · 6, 506 · 7, 935 mm3
[110]e × [001]e × [110]e : 10, 640 · 9, 760 · 8, 600 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 10, 221 · 8, 379 · 5, 453 mm3
Li2SO4·H2O: [100]e × [010]e × [001]e : 10, 66 · 9, 49 · 8, 66 mm3
[101]e × [101]e × [010]e : 6, 93 · 7, 71 · 7, 19 mm3 (a)
7, 63 · 6, 65 · 9, 48 mm3 (b)
[110]e × [001]e × [110]e : 8, 206 · 8, 798 · 9, 143 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 8, 53 · 8, 97 · 8, 89 mm3 (a)
6, 127 · 9, 778 · 9, 551 mm3 (b)
Li2SeO4·H2O: [100]e × [010]e × [001]e : 7, 490 · 7, 682 · 6, 745 mm3
[101]
′ × [101]a × [010]e : 7, 194 · 7, 081 · 6, 501 mm3
[110]e × [001]e × [110]e : 8, 048 · 7, 187 · 9, 220 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 7, 725 · 8, 628 · 7, 985 mm3
C3H8NO2
+·C4H5O6−: [100]e × [010]e × [001]e : 10, 007 · 9, 451 · 6, 301 mm3
[101]e × [101]e × [010]e : 7, 436 · 5, 165 · 4, 368 mm3
[110]e × [001]e × [110]e : 7, 521 · 5, 915 · 8, 666 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 5, 798 · 8, 542 · 5, 835 mm3
Zn[C(NH2)3]2(SO4)2: [110]
e × [110]e × [001]e : 9, 500 · 10, 754 · 7, 998 mm3
[100]e × [011]e × [011]e : 8, 898 · 7, 283 · 12, 336 mm3
Quader der Substanzen Na3Li(SO4)2·6H2O, ZnO und C3H8NO2+·C4H5O6− wurden selbst
pra¨pariert. Quader-Pra¨parate der anderen Kristalle standen zur Verfu¨gung und wurden
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gegebenenfalls nachpra¨pariert.
8.4 Zu¨chtung, Herkunft der Kristalle
Substanz Zu¨chtungsverfahren Pra¨parate
Zn4[O(BO2)6] aus der Schmelze (TSG) Platte
(Liebertz) nicht selbst pra¨pariert
Li2B4O7 aus der Schmelze nach modifizierter Platten
Czochalski-Methode (Liebertz) selbst pra¨pariert
β-BaB2O4 aus Schmelzlo¨sungen (TSSG) Quader
(Lo¨sungsmittel: Na-Borat) (Liebertz) nicht selbst pra¨pariert
PbB4O7 aus der Schmelze (TSG) Platten
(Liebertz) nicht selbst pra¨pariert
Bi2ZnB2O7 aus der Schmelze nach Czochalski- Platten
Methode (Liebertz, Wostrack) nicht selbst pra¨pariert
BiB3O6 aus der Schmelze (TSG) Platten und Quader
(Becker) nicht selbst pra¨pariert
ZnO aus der Schmelze Quader
Mineralienbo¨rse Mu¨nchen selbst pra¨pariert
NaBrO3 aus wa¨ßrigen Lo¨sungen bei 38
◦C Platte
(Bohaty´) nicht selbst pra¨pariert
NaClO3 aus wa¨ßrigen Lo¨sungen bei 38
◦C Quader
(Bohaty´) selbst pra¨pariert
KH2PO4 aus wa¨ßrigen Lo¨sungen bei ca. 40
◦C Quader
(Haussu¨hl) nachpra¨pariert
Na3Li(MoO4)2·6H2O aus wa¨ßrigen Lo¨sungen Platten und Quader
Na3Li(CrO4)2·6H2O bei 36-38◦C nur fu¨r X=S
Na3Li(SO4)2·6H2O (Bohaty´) selbst pra¨pariert
Na3Li(SeO4)2·6H2O
Li2SO4·H2O Fa. Minhoost Platten und Quader
(Lo¨sungszu¨chtung) z.T. nachpra¨pariert
Li2SeO4·H2O aus wa¨ßrigen Lo¨sungen Quader
bei ca. 70◦C (Bohaty´) nicht selbst pra¨pariert
C3H8NO2
+·C4H5O6− aus wa¨ßrigen Lo¨sungen Platten und Quader
bei ca. 38◦C (Bohaty´) selbst pra¨pariert
Zn[C(NH2)3]2(SO4)2 aus wa¨ßrigen Lo¨sungen Platten und Quader
bei ca. 40◦C (Bohaty´) z.T. selbst pra¨pariert
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8.5 Ergebnisse der piezoelektrischen Einzelmessungen
Die Meßgro¨ßen und -indizies beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Tab. 8, S.
48. Die von Null verschiedenen Tensorkomponenten sind fu¨r die jeweilige PSG in Tab. 8 zu
beru¨cksichtigen. Die Einheiten der Messungen sind in [pm/V] angegeben. Ein statistischer
Fehler der Einzelmessungen ist aufgrund der Gro¨ße vernachla¨ssigbar.
In den PSG 23 und 42m sind die jeweiligen Tensorkomponenten durch longitudinale bzw.
transversale Messungen direkt zuga¨nglich.
NaBrO3: d
′







311 = +0, 62 d
′ III
322 = +0, 70
KH2PO4: d
′ III
311 = +10, 42 d
′ III
322 = +9, 61
Zn[C(NH2)3]2(SO4)2: d
′ I
122 = +1, 50 d
′ II
311 = +4, 02
d
′ I
133 = +1, 72 d
′ II
322 = +3, 44
In der PSG 3m sind die Tensorkomponenten d311, d222, d333 mittels transversaler bzw.
longitudinaler Meßanordnung direkt zuga¨nglich.
Na3Li(XO4)2·6H2O X=(Mo, Cr, S, Se)
X=Mo X=Cr X=S X=Se
d I222 −2, 62 d I222 −2, 92 d I222 −3, 20 d I222 −2, 04
d I333 +6, 08 d
I
333 +5, 72 d
I
333 +3, 75 d
I
333 +3, 08
d I311 −0, 95 d I311 −1, 22 d I311 −0, 68 d I311 −0, 78
d I322 −1, 65 d I322 −0, 65 d I322 −0, 85
d
′ II
333 +1, 86 d
′ II
111 −1, 35 d ′ II111 −1, 49 d ′ IVP222 +0,23
d
′ II
311 +2, 35 d
′ II
133 −1, 86 dP222 −3, 08 d ′IV222 +0,19
d
′ II
322 −0, 47 d ′ II122 +1, 43 dP333 +3, 71 d ′IV333 +1,12
d II222 −2, 62 d II222 −2, 92 dP222 −1, 73
dP333 −5, 82 dP333 −6, 05
* Mit dem Indizies P ist ein Platten-Pra¨parat charakterisiert.
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In der PSG 2 sind die Tensorkomponenten d211, d233, d312, d123, d222 mittels transversaler




222 = +14, 34 d
II(a)
222 = +15, 83 d
′ III
111 = +3, 08
d
Platte(b)
222 = +16, 58 d
′ II(a)
211 = +1, 30 d
′ III
222 = +3, 08
d
′ II(a)
233 = −3, 20 d ′ III122 = +6, 21
d I222 = +15, 02 d
′ III
211 = +6, 85
d I211 = −3, 08 d II(b)222 = +17, 11 d ′ III133 = +1, 12
d I233 = +1, 69 d
′ II(b)
211 = +1, 23 d
′ III
233 = +1, 20
d
′ II(b)
233 = −2, 87 d ′ III311 = −1, 24
d
′ III
322 = +1, 48
d
′ IV(a)
222 = +4, 24 d
′ IV(b)
222 = +4, 02
d
′ IV(a)
333 = −4, 04 d
′ IV(b)
333 = −4, 24
d
′ IV(a)
233 = +6, 75 d
′ IV(b)
233 = +9, 46
d
′ IV(a)
322 = −6, 58 d
′ IV(b)
322 = −5, 26
d
′ IV(a)
211 = −2, 23 d
′ IV(b)
211 = −2, 41
d
′ IV(a)
311 = −2, 41 d
′ IV(b)
311 = −2, 28
d
′ IV(a)
122 = −1, 65 d
′ IV(b)
122 = −0, 93
d
′ IV(a)
133 = +1, 11 d
′ IV(b)
133 = +1, 27
Li2SeO4·H2O
d I222 = +14, 2
d I211 = −3, 6
d I233 = +0, 8
Fu¨r das verwendete Pra¨parat [101]
′ × [101]a × [010] gelten folgende Meßgleichungen:




2 α d211 + sin




2 α d211 + sin
2 α d233 + sin 2α d213
wobei α = ](~e1, (101)) = 38, 2◦ ist. Die verwendete Metrik zur Berechnung von α stammt




211 = +0, 71
d
′
233 = −3, 81
d
′




111 = +3, 22 d
′ IV
222 = +3, 32
d
′ III
222 = +2, 99 d
′ IV
333 = −3, 25
d
′ III
122 = +3, 54 d
′ IV
233 = +6, 99
d
′ III
211 = +3, 69 d
′ IV
322 = −6, 48
d
′ III
133 = +0, 44 d
′ IV
211 = −2, 74
d
′ III
233 = +0, 64 d
′ IV
311 = −2, 89
d
′ III
311 = −1, 07 d ′ IV122 = −1, 41
d
′ III
322 = +1, 02 d
′ IV
133 = +1, 51
BiB3O6 (BiBO)
d II222 = −43, 12 d ′ III111 = −18, 48 d ′ IV222 = −24, 64
d
′ II
211 = −1, 86 d ′ III222 = −15, 26 d ′ IV333 = +25, 03
d
′ II
233 = +8, 52 d
′ III
122 = −5, 73 d ′ IV233 = −7, 57
d
′ III
211 = −7, 45 d ′ IV322 = +5, 67
d
′ III
133 = −2, 53 d ′ IV211 = +7, 54
d
′ III
233 = −2, 69 d ′ IV311 = +6, 05
d
′ III
311 = −9, 12 d ′ IV122 = −7, 31
d
′ III
322 = +9, 16 d
′ IV




Die 9 Tensorkomponenten diii (i = 1, 2, 3) bzw. dijj (i, j = 1, 2, 3) sind longitudinal bzw.
mit transversaler Meßanordnung direkt bestimmt worden und sind hier nicht wiederholt
aufgelistet. Fu¨r die restlichen Einzelmessungen ergab sich:
d
′ II
233 = −7, 0(3) d ′ III311 = +9, 9(4) d ′ IV122 = −5, 2(2)
d
′ II
211 = +2, 9(2) d
′ III
322 = +3, 9(2) d
′ IV
133 = +1, 7(2)
d
′ II
333 = −16, 3(5) d ′ III111 = +8, 5(4) d ′ IV222 = −7, 4(2)
d
′ II
111 = −2, 1(2) d ′ III222 = −1, 0(2) d ′ IV333 = +5, 8(2)
































133 = d122 + d133
als zusa¨tzliche Kontrolle der transversalen Messungen an dem Hauptschnitt dienen.
Die verbleibenden 6 Tensorkomponenten diij (i = 1, 2, 3) sind am besten durch longi-
tudinale Messungen an Platten der sog. 45◦-Schnitte (vgl. Tab. 8) zu bekommen. Als
Kontrolle des bestimmten Tensors dienten zusa¨tzliche longitudinale Messungen an Plat-
ten von natu¨rlichen Fla¨chen.
ρ ψ erwarteter Wert gemessener Wert
(001) 13, 68◦ 227, 31◦ −9, 4(7) −8, 5(4)
(111) 60, 47◦ 30, 58◦ −3, 8(3) -6,0(5)
(110) 90◦ 32, 59◦ +9, 5(3) +9, 2(3)
(100) 90◦ 351, 39◦ +1, 5(2) +1, 1(2)
(011) 56, 66◦ 263, 77◦ +8, 4(2) -
(233) 61, 57◦ 134, 23◦ +3, 7(3) +3, 5(2)
(101) 57, 68◦ 344, 06◦ −7, 6(3) -
(011) 49, 36◦ 99, 37◦ −3, 9(4) -
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8.6 Elektrooptik
8.6.1 Meßgleichungen der PSG 2 fu¨r die Relativmethode
Die verwendeten Meßgleichungen fu¨r die sogenannten 45◦-Schnitte lauten fu¨r die Relativ-
methode:











(n32r222 − n∗33 r332)
}











(n32r222 − n∗33 r332)
}











(n32r222 − n∗31 r112)
}











(n32r222 − n∗31 r112)
}






(d211 + 2d213 + d233)(n2 − n˜1)− n32r222 +
1
2
n˜31(r112 − 2r132 + r332)
}







(d211 − 2d213 + d233)(n2 − n˜3)− n32r222 +
1
2
n˜33(r112 + 2r132 + r332)
}
wobei fu¨r λ = 632, 8 nm (](~e1, ~e 01 ) = 46, 71◦)
n1 = 1, 9458 n2 = 1, 7766 n3 = 1, 8065 [42]
→ a11 = 0, 286534 a22 = 0, 316826 a33 = 0, 284011 a13 = 0, 021114
gilt und fu¨r (1) bis (6) insbesondere
n∗1 = a
−1/2









(a11 + a33)− a13
)−1/2





























(r222 + r332 + 2r233)(n
∗3
1 sin
2 ϕ− n∗32 cos2 ϕ) +
1
2


























(r222 + r332 + 2r233)(n
∗3
1 sin
2 ϕ− n∗32 cos2 ϕ) +
1
2














































































Fu¨r λ = 632, 8 nm ergibt sich somit: ϕ = 57, 4688◦ n∗1 = 1, 79622 n
∗
2 = 1, 89999
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(r222 + r112 + 2r121)(n
∗3
3 sin
2 ϕ− n∗31 cos2 ϕ) +
1
2


























(r222 + r112 + 2r121)(n
∗3
3 sin
2 ϕ− n∗31 cos2 ϕ) +
1
2










































































Fu¨r λ = 632, 8 nm ergibt sich somit: ϕ = 60, 307◦ n∗1 = 1, 90520 n
∗
3 = 1, 79549
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8.6.2 Ergebnisse der elektrooptischen Einzelmessungen
BiB3O6
Wiederholte Messungen (pro Durchstrahlungsrichtung wurden 5 bis 10 Durchstrahlungs-
stellen gewa¨hlt) bei Raumtemperatur und einer Wellenla¨nge λ = 632, 8 nm fu¨hrten mittels
Relativmethode beim Bismuttriborat zu folgenden Ergebnissen (Einheiten in [pm/V]):
(1) ∆Γ/EL[100]e = −0, 5(1) (7) ∆Γ/EL[011]e = +5, 4(1)
(2) ∆Γ/EL[100]e = −0, 6(1) (8) ∆Γ/EL[011]e = +4, 2(3)
(3) ∆Γ/EL[001]e = −4, 0(2) (9) ∆Γ/EL[011]e = +4, 6(2)
(4) ∆Γ/EL[100]e = −4, 3(2) (10) ∆Γ/EL[011]e = +4, 5(2)
(5) ∆Γ/EL[101]e = −5, 0(1) (11) ∆Γ/EL[110]e = +1, 7(1)
(6) ∆Γ/EL[101]e = −1, 3(1) (12) ∆Γ/EL[110]e = +1, 5(1)
(13) ∆Γ/EL[110]e = +4, 0(2)
(14) ∆Γ/EL[110]e = +4, 0(2)
Es ergibt sich:
r332 = 0, 06 + 0, 849 · r222
r112 = −1, 90 + 0, 860 · r222
r132 = 0, 26 + 0, 095 · r222
r123 = 1, 38 + 8, 56 · 10−4 · r222
r233 = −1, 77− 2, 96 · 10−4 · r222
r231 = 1, 54 + 7, 58 · 10−4 · r222
r121 = −1, 73− 1, 73 · 10−4 · r222
Mit r222 = −7, 9(5) [73], mittels Absolutmehode bestimmt, la¨ßt sich der vollsta¨ndige
elektrooptische Tensor von Bismuttriborat ermitteln.
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Verwendete Symbole [in SI-Einheiten]
~H magnetische Feldsta¨rke [A/m]
~E elektrische Feldsta¨rke [V/m]
~D dielektrische Verschiebung [As/m2]
~P elektrische Polarisation [As/m2]
~B magnetische Flußdichte [Vs/m2]
0 elektrische Feldkonstante 8, 8541878 · 10−12 [As/Vm]
 Dielektrizita¨tskonstante [As/Vm]
[rij] relativer Dielektrizita¨tstensor [As/Vm]
µ0 magnetische Feldkonstante 1, 2566371 · 10−6 [Vs/Am]
µ magnetische Permeabilita¨t [Vs/Am]









[rijk] linearer elektrooptischer (Pockels-) Tensor [m/V]
[Rijkl] quadratischer elektrooptischer (Kerr-) Tensor [m
2/V2]
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[mijk] linearer polarisationsoptischer Tensor [m
2/C]
[Mijkl] quadratischer polarisationsoptischer Tensor [m
4/C2]
[dijk] piezoelektrischer Tensor [m/V]
[eijk] eigentlicher piezoelektrischer Tensor [N/Vm]
[Nijkl] Tensor der (quadratischen) Elektrostriktion [m
2/V2]





[cijkl] elastischer Tensor [N/m
2]





(hkl) Millersche Indizes bezogen auf das kristallographische System {~ai}
(hkl)e Millersche Indizes bezogen auf das kristallphysikalische System {~ei}
[uvw]a Vektor im kristallographischen System {~ai}
[uvw]e Vektor im kristallphysikalischen System{~ei}
[uvw]
′
Vektor im Pra¨paratesystem {~e ′i }







SHG Second Harmonic Generation
Erzeugung der zweiten harmonischen Lichtwelle
DK Dielektrizita¨tskonstante
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9 Zusammenfassung, Ausblick
Die Kenntnis der Temperaturabha¨ngigkeit von Brechwerten ist fu¨r die Anwendung von
Kristallen der nichtlinearen Optik von grundsa¨tzlicher Bedeutung. Zur experimentellen
Charakterisierung der temperaturabha¨ngigen Brechwerte von Kristallen, wurde ein Weg
aufgewiesen, welche diese Bestimmung speziell mit einem modifizierten Jamin-Interfero-
meter gestattet. Der temperaturabha¨ngige Verlauf der Doppelbrechung kann mit der
Se´narmont-Kompensator-Methode in Kombination mit einem rotierenden Analysator be-
stimmt werden und dient als zusa¨tzliche Kontrolle. Es sind die temperaturabha¨ngigen
Brechwerte der folgenden azentrischen Borate: Zn4[O(BO2)6] (PSG: 43m), Li2B4O7 (PSG:
4mm), β−BaB2O4 (PSG: 3m), PbB4O7 (PSG: mm2), BiB3O6 (PSG: 2), Bi2ZnB2O7 (PSG:
mm2), die z.T. wichtige NLO-Materialien darstellen, vermessen, vorgestellt und diskutiert.
Als interessant fu¨r eine technische Anwendung erweist sich das Bismuttriborat BiB3O6.
Die relativ große Doppelbrechung von BiB3O6 erlaubt eine Phasenanpassung u¨ber einen
großen Wellenla¨ngenbereich, sowohl fu¨r Typ I als auch fu¨r Typ II [42]. Aufgrund einer
besonderen Anisotropie der temperaturabha¨ngigen Brechwertkoeffizienten ist eine starke
Beeinflußung der Phasenanpassungsrichtungen mittels Temperaturregelung mo¨glich. Als
besonders interessant ist die nichtkritische Phasenanpassung fu¨r Typ I im Bereich der
Wellenla¨nge 1179 nm. Hier ist die Phasenanpassungrichtung am U¨bergang zwischen den
Hobden-Klassen 2 und 6 mittels einer Temperaturvera¨nderung besonders stark beeinfluß-
bar, wobei deff Werte von u¨ber 2,4 pm/V annimmt.
Daru¨berhinaus konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Raumtemperaturwerte
der piezoelektrischen Konstanten der Natriumlithiumsulfat-Hexahydrat-Gruppe
Na3Li(XO4)2·6H2O mit X=(Mo, Cr, S, Se) (PSG: 3m), des Lithiumsulfat-Monohydrat
und der dazu isotypen Selenatverbindung Li2XO4·H2O mit X=(S, Se) (PSG: 2), des Bis-
muttriborat BiB3O6 sowie des Sarcosiniumtatrat C3H8NO
+
2 ·C4H5O−6 (PSG: 1) bestimmt
werden. Zu diesem Zweck wurde eine weiterentwickelte dynamische Druckzelle aufgebaut.
Von den in der Arbeit untersuchten Substanzen ist das Bismuttriborat aufgrund seiner
hohen piezoelektrischen Konstanten besonders hervorzuheben. Der Koeffizient d222 ist et-
wa 17mal gro¨ßer als der Koeffizient d111 des α-Quarzes. Die Untersuchungsergebnisse der
Natriumlithiumsulfat-Gruppe erlauben den Einfluß eines isotypen Austausches auf den
piezoelektrischen Effektes in Bezug auf die Struktur dieser Kristalle zu studieren. Die
Substanzen dieser Gruppe sind aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenu¨ber a¨ußeren Ein-
flu¨ssen fu¨r eine technische Anwendung wenig geeignet. Das Lithiumsulfat-Monohydrat
ist schon seit u¨ber 100 Jahren bekannt [67], jedoch widersprachen sich hier die piezo-
elektrischen Meßergebnisse unterschiedlicher Autoren. Die Neubestimmung des piezoelek-
trischen Effektes gestattete die in der Literatur widerspru¨chlichen Angaben zu kla¨ren.
Zusa¨tzlich wurde das isotype Lithiumselenat-Monohydrat vermessen und mit den piezo-
elektrischen Werten des Lithiumsulfat-Monohydrat verglichen. Die im hiesigen Institut,
in optisch guter Qualita¨t, gezu¨chtete trikline Kristallart Sarcosiniumtatrat ermo¨glichte
die vollsta¨ndige Bestimmung des piezoelektrischen Tensors im allgemeinen Fall der PSG
1. Die dabei erreichten Ergebnisse unterstreichen u.a. die Leistungsfa¨higkeit der Appa-
ratur und besta¨tigen die Eignung der Meßstrategie von longitudinalen und transversalen
Effekten. U¨ber die Piezoelektrizita¨t von Kristallen der PSG 1 finden sich in der Literatur
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so gut wie keine Hinweise. Der piezoelektrische longitudinale Maximalwert von 25 pm/V
bzw. der transversale Maximalwert von 19 pm/V ist im Sarcosiniumtatrat beachtlich. Das
Sarcosiniumtatrat selber ist leicht hygroskopisch und mechanisch nicht sehr stabil.
Wegen der beachtlichen Gro¨ße der piezoelektrischen und der SHG-Koeffizienten wurde
der Frage nach der Gro¨ße der elektrooptischen Konstanten in BiB3O6 nachgegangen und
eine Untersuchung mittels Kompensator-Methode in Kombination mit einer Faraday-Zelle
vorgenommen. Die Messungen ergaben, daß die elektrooptischen Tensorkomponenten in
ihrer Gro¨ße lediglich denen von KH2PO4 (KDP) [74] entsprechen. Somit sind bei BiB3O6
die experimentellen Daten bzgl. des piezoelektrischen und elektrooptischen Effektes bis
auf die elastooptischen Konstanten, welche zur Zeit im Rahmen einer anderen Dissertation
vermessen werden, bekannt, um einen direkten Vergleich mit den vorhandenen Modellen
bzw. Theorien des elektrooptischen Effektes vorzunehmen.
Weiterhin wurde am Beispiel des Zink-Guanidiniumsulfat, einer in der PSG 42m kris-
tallisierenden Substanz, welche bei Tc = 180(2) K eine strukturelle Phasenumwandlung
erfa¨hrt, die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung, der temperaturabha¨ngige piezo-
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Kurzzusammenfassung
Die Kenntnis der Temperaturabha¨ngigkeit von Brechwerten in nichtlinearen optischen
Kristallen spielt eine Schlu¨sselrolle fu¨r ihre Klassifizierung als NLO-Material. So kann
beispielsweise bereits eine kleine Temperatura¨nderung deutliche Auswirkungen auf Rich-
tungen verursachen, in denen phasenangepaßte nichtlineare optische Prozesse realisier-
bar sind. In dieser Arbeit sind zwei Meßmethoden, basierend auf einer Anordnung des
Jamin-Interferometers und des rotierenden Analysators zur Bestimmung der temperatur-
abha¨ngigen Brechwerta¨nderung vorgestellt. Es sind die temperaturabha¨ngigen Brechwer-
te der folgenden azentrischen Borate: Zn4[O(BO2)6] (PSG: 43m), Li2B4O7 (PSG: 4mm),
β−BaB2O4 (PSG: 3m), PbB4O7 (PSG: mm2), BiB3O6 (PSG: 2), Bi2ZnB2O7 (PSG: mm2),
die z.T. wichtige NLO-Materialien darstellen, vermessen, vorgestellt und diskutiert. Im
Gegensatz zu den anderen untersuchten Boraten kann bei Bismuttriborat, BiB3O6 bereits
eine kleine Temperatura¨nderung, die Richtungen, in denen Phasenanpassung mo¨glich ist,
beeinflussen.
Weiterhin wurde am Beispiel des Zink-Guanidiniumsulfat, einer in der PSG 42m kris-
tallisierenden Substanz, welche bei Tc = 180(2) K eine strukturelle Phasenumwandlung
erfa¨hrt, die temperaturabha¨ngige Brechwerta¨nderung, der temperaturabha¨ngige piezo-
elektrische und elektrooptische Effekt untersucht und daraus Schlu¨sse auf die Symmetrie
der Tieftemperaturphase gewonnen.
In einem weiteren Schritt dieser Arbeit sind die Raumtemperaturwerte der piezoelektri-
schen Konstanten der Natriumlithiumsulfat-Hexahydrat-Gruppe Na3Li(XO4)2·6H2O mit
X=(Mo, Cr, S, Se) (PSG: 3m), des Lithiumsulfat-Monohydrat und der dazu isotypen Sele-
natverbindung Li2XO4·H2O mit X=(S, Se) (PSG: 2), des Bismuttriborates BiB3O6 sowie
des Sarcosiniumtatrates C3H8NO
+
2 ·C4H5O−6 (PSG: 1) bestimmt und diskutiert worden.
Zu diesem Zweck wurde eine weiterentwickelte dynamische Druckzelle aufgebaut.
Wegen der beachtlichen Gro¨ße der piezoelektrischen und der SHG-Koeffizienten wurde der
Frage nach der Gro¨ße der elektrooptischen Konstanten in BiB3O6 nachgegangen und eine
Untersuchung mittels Kompensator-Methode in Kombination mit einer Faraday-Zelle vor-
genommen. Somit sind bei BiB3O6 die experimentellen Daten bzgl. des piezoelektrischen
und elektrooptischen Effektes bis auf die elastooptischen Konstanten bekannt, um einen
direkten Vergleich mit den vorhandenen Modellen bzw. Theorien des elektrooptischen
Effektes vorzunehmen.
Abstract
In the course of the characterization of a NLO crystal the temperature dependence of
the refractive indices is an important aspect: phase matching conditions e.g. for SHG can
be adjusted effectively by changes of temperature. In this work two techniques for the
measurement of the temperature dependence of refractive indices are presented, based
on a Jamin interferometer and on the Rotating-Analyser method. Six borate crystals of
different symmetry: Zn4[O(BO2)6] (PG: 43m), Li2B4O7 (PG: 4mm), β−BaB2O4 (PG: 3m),
PbB4O7 (PG: mm2), BiB3O6 (PG: 2) and Bi2ZnB2O7 (PG: mm2) were investigated in
the temperature range 70-285 K. The influence of temperature change on phase matching
is rather large for BiB3O6 while it is small for the other borates Li2B4O7, β−BaB2O4 and
Bi2ZnB2O7.
Using the example of zinc guanidinium sulfate, Zn[C(NH2)3]2(SO4)2, the temperature de-
pendence of refractive indices, as well as of electro-optic and piezoelectric coefficients were
studied with a special focus on the symmetry changes at the structural phase transition
at 180 K. The results signal a isostructural phase transition.
Furthermore all independent coefficients of the piezoelectric tensor [dijk] at room tempera-
ture of the sodium lithium sulfate hexahydrate group, Na3Li(XO4)2·6H2O with X=(Mo,
Cr, S, Se) (PG: 3m), lithium sulfate monohydrate and the isomorphic selenate compound
Li2XO4·H2O with X=(S, Se) (PG: 2), bismuttriborate, BiB3O6 and sarcosinium tatrate,
C3H8NO
+
2 ·C4H5O−6 (PG: 1) were determinated and discussed. For this purpose a refined
dynamic pressure cell was contructed.
Because of the considerable values of the piezoelectric and SHG-effect in BiB3O6, the
electro-optic effect was investigated using a compensator method in combination with
a Faraday-cell. With this data for BiB3O6 all experimental data (with the exception of
elastooptic coefficients) that are necessary for theoretical modeling of the electro-optic
effect are now available.
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nung sind mir bekannt. Die von mir vorgelegte Dissertation ist von Prof. Dr. L. Bohaty´
betreut worden.
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